
Verzeichnis der Sorten- und Erzeugerkennzeichen für Betonbewehrung gemäß ÖNORM B 4707

Herstellwerke Bezeichnung
Sorte 
und 

Duktilität

Übereinstim-
mungszeugnis

Werks-
Nr.

Sorten- und Erzeugerkennzeichen

Betonstahl 
B550B

B550B Z-2.1.1-11-0066 3

B550B WR B550B Z-2.1.2-11-7647 3

AVI RIP 55 B550A Z-2.1.2-11-0067 5

B550A B550A Z-2.1.3-11-0074 5

Mechel Campia 
Turzii S.A., 
Laminoristilor 
Street 145, 
405100 Campia 
Turzii, 
Rumänien

Betonstahl B550A Z-2.1.2-11-11765 61

Änderungen gegenüber der letzten Version (16. August 2011): 
Aufnahme des Werkes Nr. 3, einschließlich:

Korrektur des Kennzeichens von "Betonstahl" zur Werks-Nr. 61;

Aufnahme des Übereinstimmungszeugnisses von "AVI RIP 55" zur Werks-Nr. 5;

Verzeichnis der Sorten- und Erzeugerkennzeichen für Betonbewehrung,
die den Bestimmungen der ÖNORM B 4707 entsprechen

Stand: 20. Dezember 2011

Alpenländische 
Veredelungs-
Industrie 
GesmbH, 
Gustinus-
Ambrosi-Straße 
1-3, 
8074 Raaba, 
Österreich

Aufnahme des Übereinstimmungszeugnisses von "B550A" zur Werks-Nr. 5;

Aufnahme des Übereinstimmungszeugnisses von "B550B" zur Werks-Nr. 3;
Aufnahme des Übereinstimmungszeugnisses von "B550B WR" zur Werks-Nr. 3;
Aufnahme des Werkes Nr. 5, einschließlich:

Stahl- und 
Walzwerk 
Marienhütte 
GmbH, 
Südbahnstraße 
11, 
8021 Graz, 
Österreich

"Betonstahl"

B550B

B550B WR

2 oder 4 Rippenreihen

AVI RIP 55

3 Rippenreihen

B550A

3 Rippenreihen
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