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0IB-095.2-030/11

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE) geandert wird
(2. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 38 Abs. 2 des Burgenlandischen Bauprodukte- und Akkreditierungsge-
setzes, LGBI. Nr. 32/2007, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verord-
net:

Artikel |

Die Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) liber die Baustofflis-
te OE (4. Ausgabe der Baustoffliste OE), kundgemacht in den ,Mitteilungen des Oster-
reichischen Instituts fir Bautechnik®, 9. Jahrgang, Sonderheft Nr. 8, Oktober 2008,
ISSN 1615-9950, verbindlich erklart laut Bekanntgabe im Burgenlandischen Lan-
desamtsblatt Nr. 44 vom 31. Oktober 2008, zuletzt geandert durch die 1. Novelle, kund-
gemacht in den ,Mitteilungen des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik, 10. Jahr-
gang, Sonderheft Nr. 9, Dezember 2009, ISSN 1615-9950, verbindlich erklart laut Be-
kanntgabe im Burgenlandischen Landesamtsblatt Nr. 495 vom 11. Dezember 2009,
wird wie folgt geandert:

Der Anhang (Liste der Bauprodukte sowie Anlagen A und B) wird in den betreffenden
Abschnitten durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt bzw. erganzt.

Artikel Il
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2012 in Kraft.

Artikel 1l
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemal} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A, 2007/588/A,
2009/270/A und 2011/281/A).

Fir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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0IB-095.2-030/11

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE) geandert wird
(2. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 26k des Karntner Akkreditierungs- und Bauproduktegesetzes, LGBI. Nr.
24/1994, in der Fassung der Kundmachung LGBI. Nr. 78/1998 und in der Fassung
LGBI. Nr. 31/2001, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

Artikel |

Die Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) tiber die Baustofflis-
te OE (4. Ausgabe der Baustoffliste OE), laut Bekanntgabe in der Karntner Landeszei-
tung Nr. 41 vom 16. Oktober 2008, kundgemacht in den ,Mitteilungen des Osterreichi-
schen Instituts fur Bautechnik®, 9. Jahrgang, Sonderheft Nr. 8, Oktober 2008, ISSN
1615-9950, zuletzt geandert durch die 1. Novelle, laut Bekanntgabe in der Karntner
Landeszeitung Nr. 49 vom 10. Dezember 2009, kundgemacht in den ,Mitteilungen des
Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik®, 10. Jahrgang, Sonderheft Nr. 9, Dezember
2009, ISSN 1615-9950, wird wie folgt geandert:

Der Anhang (Liste der Bauprodukte sowie Anlagen A und B) wird in den betreffenden
Abschnitten durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt bzw. erganzt.

Artikel Il
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2012 in Kraft.

Artikel I
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemal} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A, 2007/588/A,
2009/270/A und 2011/281/A).

Fiir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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0IB-095.2-030/11

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE) geandert wird
(2. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 44 Abs. 2 der NO Bauordnung 1996, LGBI. 8200-20, wird nach erteilter
Zustimmung der Landesregierung verordnet:

Artikel |

Die Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) tiber die Baustofflis-
te OE (4. Ausgabe der Baustoffliste OE), kundgemacht in den ,Mitteilungen des Oster-
reichischen Instituts fur Bautechnik®, 9. Jahrgang, Sonderheft Nr. 8, Oktober 2008,
ISSN 1615-9950, (bekanntgemacht in den Amtlichen Nachrichten der NO Landesregie-
rung Nr. 19/2008 vom 15. Oktober 2008), zuletzt geandert durch die 1. Novelle, kund-
gemacht in den ,Mitteilungen des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik®, 10. Jahr-
gang, Sonderheft Nr. 9, Dezember 2009, ISSN 1615-9950, (bekanntgemacht in den
Amtlichen Nachrichten der NO Landesregierung Nr. 22/2009 vom 30. November 2009),
wird wie folgt geandert:

Der Anhang (Liste der Bauprodukte sowie Anlagen A und B) wird in den betreffenden
Abschnitten durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt bzw. erganzt.

Artikel Il
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2012 in Kraft.

Artikel I
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemal} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A, 2007/588/A,
2009/270/A und 2011/281/A).

Fiir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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0IB-095.2-030/11

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE) geandert wird
(2. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 611 des O06. Bautechnikgesetzes, LGBI. Nr. 67/1994, zuletzt geandert
durch das Landesgesetz LGBI. Nr. 68/2011, wird nach erteilter Zustimmung der Lan-
desregierung verordnet:

Artikel |

Die Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) liber die Baustofflis-
te OE (4. Ausgabe der Baustoffliste OE), kundgemacht in den ,Mitteilungen des Oster-
reichischen Instituts fir Bautechnik®, 9. Jahrgang, Sonderheft Nr. 8, Oktober 2008,
ISSN 1615-9950, (bekanntgemacht in der Amtlichen Linzer Zeitung vom 16. Oktober
2008, Folge 21), zuletzt geandert durch die 1. Novelle, kundgemacht in den ,Mitteilun-
gen des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik®, 10. Jahrgang, Sonderheft Nr. 9, De-
zember 2009, ISSN 1615-9950, (bekanntgemacht in der Amtlichen Linzer Zeitung vom
11. Dezember 2009, Folge 25), wird wie folgt geandert:

Der Anhang (Liste der Bauprodukte sowie Anlagen A und B) wird in den betreffenden
Abschnitten durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt bzw. erganzt.

Artikel Il
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2012 in Kraft.

Artikel I
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemafl} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A, 2007/588/A,
2009/270/A und 2011/281/A).

Fiir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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0IB-095.2-030/11

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE) geandert wird
(2. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 40 Abs. 2 des Salzburger Bauproduktegesetzes, LGBI. Nr. 11/1995, in
der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 73/2001 sowie der Kundmachungen LGBI. Nr. 47,
63 und 123/1995 und LGBI. Nr. 99/2001 und LGBI. Nr. 20/2010, wird nach erteilter Zu-
stimmung der Landesregierung verordnet:

Artikel |

Die Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) tiber die Baustofflis-
te OE (4. Ausgabe der Baustoffliste OE), kundgemacht in der Salzburger Landes-
Zeitung vom 14. Oktober 2008, Nr. 20, 228. Jahrgang, zuletzt geandert durch die 1. No-
velle, kundgemacht in der Salzburger Landes-Zeitung vom 1. Dezember 2009, Nr. 23,
229. Jahrgang, wird wie folgt geandert:

Der Anhang (Liste der Bauprodukte sowie Anlagen A und B) wird in den betreffenden
Abschnitten durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt bzw. erganzt.

Artikel I
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2012 in Kraft.

Artikel I
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemal} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A, 2007/588/A,
2009/270/A und 2011/281/A).

Fiir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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0IB-095.2-030/11

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE) geandert wird
(2. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Steiermarkischen Bauproduktegesetzes 2000, LGBI. Nr.
50/2001, in der Fassung LGBI. Nr. 13/2010, wird nach erteilter Zustimmung der Landes-
regierung verordnet:

Artikel |

Die Verordnung des (")sterreichischeq Instituts fur Bautechnik (OIB) tber die Baustofflis-
te OE (4. Ausgabe der Baustoffliste OE), Grazer Zeitung Nr. 257/2008, zuletzt geandert
durch die 1. Novelle, kundgemacht Grazer Zeitung Nr. 377/2009, wird wie folgt gean-
dert:

Der Anhang (Liste der Bauprodukte sowie Anlagen A und B) wird in den betreffenden
Abschnitten durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt bzw. erganzt.

Artikel Il
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2012 in Kraft.

Artikel
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemafl} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A, 2007/588/A,
2009/270/A und 2011/281/A).

Fiir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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0IB-095.2-030/11

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE) geandert wird
(2. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 13 des Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes 2001 — TBAG
2001, LGBI. Nr. 95/2001, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verord-
net:

Artikel |

Die Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) tiber die Baustofflis-
te OE (4. Ausgabe der Baustoffliste OE), laut der Kundmachung Bote flr Tirol Nr.
1115/2008 zur o6ffentlichen Einsichtnahme aufgelegt bei der Abteilung Allgemeine Bau-
angelegenheiten/Fachbereich Baupolizei des Amtes der Tiroler Landesregierung, zu-
letzt geandert durch die 1. Novelle, laut der Kundmachung Bote fir Tirol Nr. 1192/2010
zur offentlichen Einsichtnahme aufgelegt bei der Abteilung Allgemeine Bauangelegen-
heiten/Fachbereich Baupolizei des Amtes der Tiroler Landesregierung, wird wie folgt
geandert:

Der Anhang (Liste der Bauprodukte sowie Anlagen A und B) wird in den betreffenden
Abschnitten durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt bzw. erganzt.

Artikel Il
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2012 in Kraft.

Artikel I
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemafl} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A, 2007/588/A,
2009/270/A und 2011/281/A).

Fiir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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0IB-095.2-030/11

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE) geandert wird
(2. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 35 des Vorarlberger Bauproduktegesetzes, LGBI. Nr. 33/1994, in der
Fassung LGBI. Nr. 65/2000, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung ver-
ordnet:

Artikel |

Die Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) liber die Baustofflis-
te OE (4. Ausgabe der Baustoffliste OE), kundgemacht in den ,Mitteilungen des Oster-
reichischen Instituts fir Bautechnik®, 9. Jahrgang, Sonderheft Nr. 8, Oktober 2008,
ISSN 1615-9950, (bekanntgemacht im Amtsblatt fur das Land Vorarlberg vom 1. No-
vember 2008, Nr. 45, Jahrgang 63), zuletzt geandert durch die 1. Novelle zur Baustoff-
liste OE, kundgemacht in den ,Mitteilungen des Osterreichischen Instituts fiir Bautech-
nik“, 10. Jahrgang, Sonderheft Nr. 9, Dezember 2009, ISSN 1615-9950, (bekanntge-
macht im Amtsblatt fur das Land Vorarlberg vom 12. Dezember 2009, Nr. 52 Jahrgang
64), wird wie folgt geandert:

Der Anhang (Liste der Bauprodukte sowie Anlagen A und B) wird in den betreffenden
Abschnitten durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt bzw. erganzt.

Artikel Il
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2012 in Kraft.

Artikel 1l
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemal} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A, 2007/588/A,
2009/270/A und 2011/281/A).

Fiir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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0IB-095.2-030/11

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE) geandert wird
(2. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 21a Abs. 4 des Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes,
LGBI. fir Wien Nr. 30/1996, zuletzt geandert durch das Gesetz LGBI. fir Wien Nr.
24/2008, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

Artikel |

Die Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) liber die Baustofflis-
te OE (4. Ausgabe der Baustoffliste OE), kundgemacht in den ,Mitteilungen des Oster-
reichischen Instituts fir Bautechnik®, 9. Jahrgang, Sonderheft Nr. 8, Oktober 2008,
ISSN 1615-9950, zuletzt geandert durch die 1. Novelle, kundgemacht in den ,Mitteilun-
gen des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik®, 10. Jahrgang, Sonderheft Nr. 9, De-
zember 2009, ISSN 1615-9950, wird wie folgt geandert:

Der Anhang (Liste der Bauprodukte sowie Anlagen A und B) wird in den betreffenden
Abschnitten durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt bzw. erganzt.

Artikel I
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2012 in Kraft.

Artikel I
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemal} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A, 2007/588/A,
2009/270/A und 2011/281/A).

Fiir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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1. Mortel und Beton

1.1  Bindemittel

1.2 Beton- und Mértelzuschlage

Lfd. Européaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaR Richtlinie
Nr. 89/106/EWG fiir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabeda- Verwendungszweck | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und
tum der ETAG Verwendungsbestimmungen
bzw. harmoni-
sierten Norm

1.1 Bindemittel
111 Zemente - Teil 1: Zusammensetzung, EN 197-1: 2007.07 ONORM | Zur Herstellung von Anlage A1.1.1
Anforderungen und Konformitatskrite- 2000.06 EN 197-1 | Beton, Mortel, Ein-
rien von Normalzement +A1: 2004.04 (2008.10) | pressmoértel und ande-
+A3 ren Mischungen fir
den Bau und die Her-
stellung von Baupro-
dukten
1.2 Beton- und Mdrtelzuschlage
1.21 Gesteinskérnungen fir Beton EN 12620: 2008.04 ONORM | Fiir die Herstellung Anlage A 1.2.1 Anlage A 1.2.1
2002.09 EN 12620 |von Beton zur Ver-
+A1 (2008.09) | wendung in Gebau-
den, Stralen und
anderen Ingenieurbau-
ten
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2. Verbindungs- und Befestigungsmittel

2.1 Metalldubel

Lfd. Européische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie
Nr. 89/106/EWG fiir Osterreich kundgemachte(r)
Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisier-
ten Norm
2.1 Metalldubel
211 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 001 Anlage B 1
schen Zulassungen gemaf
ETAG 001 ,Metalldibel zur Veranke-
rung in Beton*
Teil 1: Dubel - Allgemeines 1997+ OIB 467-
Anderung 2006 | 001/09-001
Teil 2: Kraftkontrolliert spreizende 1997+ OIB 467-
Dubel Anderung 2006 | 001/09-002
Teil 3: Hinterschnittdubel 1997+ OIB-467-
Anderung 2010 | 006/11"
21.2 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 001 1998+ OIB 467- Anlage B 1
schen Zulassungen gemaf 2006 001/09-004
ETAG 001 ,Metalldibel zur Veranke-
rung in Beton* (Teil 4: Wegkontrolliert
spreizende Diibel)
213 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 001 2002+ OIB 467- Anlage B 1
schen Zulassungen gemaf 2006+ 001/09-005
ETAG 001 ,Metalldiibel zur Veranke- 2008
rung in Beton“ (Teil 5: Verbunddubel)
21.4 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 001 2003+ OIB-464- Anlage B 1
schen Zulassungen gemaf Anderung 2010 009/11"
ETAG 001 ,Metalldibel zur Veranke- +
rung in Beton“ (Teil 6: Dubel fur die Anderung 2011
Verwendung als Mehrfachbefestigung
von nicht tragenden Systemen)

1)
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3. Bauprodukte aus Glas

3.1 Glasfassaden

Lfd. Européische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung geméan Richtlinie
Nr. 89/106/EWG fiir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabeda- Verwendungszweck | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und
tum der ETAG Verwendungsbestimmungen
bzw. harmoni-
sierten Norm

3.1 Glasfassaden
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3.1.1

Produkte mit Europaischen techni-
schen Zulassungen gemaft ETAG 002
,Geklebte Glaskonstruktionen® (Teil 1:
Gestitzte und ungestiitzte Systeme)

ETAG 002

1998+

Anderung 2001

OIB-467-
013/11"

Es ist nur die Verwen-
dung der Typen |, lll
gemal ETAG 002
unter Verwendung
folgender maglicher
Glasarten zulassig:

- Verbundsicherheits-
glas (VSG) geman
ONORM EN ISO
12543-2 (2005.03)

- Verbundglas gemaf
ONORM EN ISO
12543-3 (1998.11)
und

- HeilRgelagertes
thermisch vorge-
spanntes Kalknat-
ron-Einscheiben-
sicherheitsglas
(ESG-HST) geman
ONORM EN 14179-
2 (2005.08).

Fir Uberkopfvergla-

sungen (das sind sol-

che, die mehr als 15°
gegen die Vertikale
geneigt sind) ist nur

VSG zulassig.

Die Verwendung der

Typen Il und IV sowie

von Einscheibensi-

cherheitsglas gemaf

ONORM EN 12150-1

(2000.12) bzw.

ONORM EN 13024-2

(2004.12) und Draht-

glas gema ONORM

EN 572-3 (2004.09)

kann nur in Ausnah-

mefallen durch Bewilli-
gung der Behorde
erfolgen.

Anlage A 3.1.1

Anlage A 3.1.1

1)

Identifikationsnummer der englischen Fassung. Die Fundstelle der deutschen Fassung wird nach deren Vorliegen aufgenommen.

16/76




0IB-095.2-030/11

5. Dammstoffe fur den Schall- und Warmeschutz

5.1 Dammstoffe aus pflanzlichen/tierischen Fasern (entsprechend Europaischer technischer Zulassungen)

5.2 Werkmalig hergestellte Dammstoffe (entsprechend harmonisierter europaischer Produktnormen)

5.4 Warmedammplatten aus mineralischem Material (entsprechend Europaischer technischer Zulassungen)

Lfd. Européische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie
Nr. 89/106/EWG fiir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabeda- Verwendungszweck | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und
tum der ETAG Verwendungsbestimmungen
bzw. harmoni-
sierten Norm

5.1 Dammstoffe aus pflanzlichen/tierischen Fasern (entsprechend Européischer technischer Zulassungen)
5.1.60 Alchimea lana Dammvlies ETA-03/0035 — — Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.61 ISODAN CI 040 boratfrei, ETA-04/0081 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
DAMMSTATTs Cl 040 boratfrei, KLI-
MA-TEC-FLOCK boratfrei,
ISOL'QUATE sb,
POESIS-FLOC, DAMMSTATTSs Cl
Dammschittung boratfrei, isofloc bo-
ratfrei
5.1.62 isofloc, swissfloc, fineFloc, FranceFloc, | ETA-05/0226 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
EcoFloc
5.1.63 isofloc, swissfloc, fineFloc, FranceFloc, | ETA-05/0226 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
EcoFloc, ISODAN
5.1.64 isofloc, swissfloc, fineFloc, FranceFloc, | ETA-05/0226 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
EcoFloc, ISODAN, CELL la VIE
5.1.65 STEICO canaflex, Isover Integra ZKP1 | ETA-06/0040 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
FLORAPAN Zwischensparren-
Klemmplatte, Isover Integra UKP1
FLORAPAN Untersparren-
Klemmplatte, Isover Kontur HBP 1
FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte,
emfa-Hanf Typ ST
5.1.66 Clima-super, Isocell, trendisol, Isodek, ETA-06/0076 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
Dobry - Ekovilla, FibraNatur, France-
Cellulose, Qualicell
5.1.67 CLIMATIZER PLUS. THERMOCEL ETA-06/0086 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
040. FLOCO’MOBIL Dammflocke
5.1.68 CLIMATIZER PLUS. THERMOCEL ETA-06/0086 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
040. FLOCO’MOBIL Dammflocke.
UniFloc
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5.1.69 CANAPA, HANF WOOL, DOMO ETA-07/0213 Anlage B 4.2 Anlage B 1
NATUR HANF, Ennatherm, Canafelt,
Canabond, Canamat, ISOLKENAF,
ISOLKENAF PAV, KENAF WOOL,
DOMO NATUR KENAF, Kenafpan,
Kenaftherm, Kenaf Roll
5.1.70 ISOLENA-BLOCK. ISOLENA- ETA-07/0214 Anlage B 4.2 Anlage B 1
OPTIMAL. ISOLENA-PREMIUM. ISO-
LENA-KLEMMFILZ
5.1.71 klimalan NWL 35 ETA-07/0315 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.72 StraTho Floc ETA-08/0001 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.73 Climacell ETA-08/0009 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.74 Climacell, Cell Floc, Cell Ouate ETA-08/0009 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.75 Climacell, Cell Floc, Cell Ouate, ETA-08/0009 Anlage B 4.2 Anlage B 1
SIECO Floc, nr Gaia
5.1.76 Climacell boratfrei ETA-08/0029 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.77 Selva-Kork© ETA-08/0235 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.78 Thermocell in-situ formed loose fill ETA-08/0312 Anlage B 4.2 Anlage B 1
insulation
5.1.79 Pan-terre Nature ETA-09/0020 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.80 Dammplatte DP ETA-09/0023 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.81 Ekovilla in-situ formed loose fill cellu- ETA-09/0081 Anlage B 4.2 Anlage B 1
lose fibre insulations
5.1.82 Termex in-situ formed loose fill cellu- ETA-09/0082 Anlage B 4.2 Anlage B 1
lose fibre insulations
5.1.83 Hibian, Hibian Pav ETA-09/0088 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.84 EKOFIEBER ETA-09/0354 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.85 klimalan NWL 35 ETA-09/0374 Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.86 EKOFIBER VIND ETA-10/0004 Anlage B 4.2 Anlage B 1
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5.2 WerkmaRig hergestellte Dammstoffe (entsprechend harmonisierter europaischer Produktnormen)

5.2.1 Warmedammstoffe fir Gebaude - EN 13162 2008.11 ONORM Anlage A 5.2.1 Anlage A 5.2.1
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13162
Mineralwolle (MW) - Spezifikation (2009.03.01)

5.2.2 Warmedammestoffe flir Gebaude - EN 13163 2008.11 ONORM Anlage A 5.2.2 Anlage A 5.2.2
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13163
expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezi- (2009.03.01)
fikation

5.2.3 Warmedammstoffe fiir Gebaude - EN 13164 2008.11 ONORM Anlage A5.2.3 Anlage A5.2.3
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13164
extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) - (2009.03.01)
Spezifikation

524 Warmedammstoffe fir Gebaude - EN 13165 2008.11 ONORM Anlage A5.2.4 Anlage A5.2.4
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13165
Polyurethan Hartschaum (PUR) - Spe- (2009.03.01)
zifikation

525 Warmedammstoffe fir Gebaude - EN 13166 2008.11 ONORM Anlage A5.2.5 Anlage A5.2.5
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13166
Phenolharzschaum (PF) - Spezifikation (2009.03.01)

5.2.6 Warmedammstoffe fir Gebaude - EN 13167 2008.11 ONORM Anlage A 5.2.6 Anlage A 5.2.6
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13167
Schaumglas (CG) - Spezifikation (2009.03.01)

5.2.7 Warmedammestoffe flir Gebaude - EN 13168 2008.11 ONORM Anlage A 5.2.7 Anlage A5.2.7
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13168
Holzwolle (WW) - Spezifikation (2009.03.01)

5.2.8 Warmedammestoffe flir Gebaude - EN 13169 2008.11 ONORM Anlage A 5.2.8 Anlage A 5.2.8
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13169
Blahperlit (EPB) - Spezifikation (2009.03.01)

5.2.9 Warmedammestoffe flir Gebaude - EN 13170 2008.11 ONORM Anlage A 5.2.9 Anlage A 5.2.9
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13170
expandiertem Kork (ICB) - Spezifikati- (2009.03.01)
on

5.2.10 Warmedammstoffe fiir Gebaude - EN 13171 2008.11 ONORM Anlage A 5.2.10 Anlage A 5.2.10
WerkmaRig hergestellte Produkte aus EN 13171
Holzfasern (WF) - Spezifikation (2009.03.01)

19/76




0IB-095.2-030/11

5.4 Warmedammplatten aus mineralischem Material (entsprechend Européaischer technischer Zulassungen)
5.4.1 Multipor Mineralddmmplatte ETA-05/0093 — — Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.4.2 System Dennert 040, System Dennert ETA-05/0179 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
045
5.4.3 Perlite Dammplatte ETA-06/0275 - — Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.4.4 Ytong Multipor Mineralddmmplatte ETA-05/0093 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
545 System Dennert Typ A; System Den- ETA-05/0179 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
nert Typ B; System Dennert Typ C
Mineralische Warmedammplatte
5.4.6 System Dennert 040; System Dennert ETA-05/0179 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
042; System Dennert 045
Mineralische Warmedammplatte
5.4.7 Calsitherm Klimaplatte ETA-08/0126 — — Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.4.8 TecTem® Insulation Board Indoor ETA-08/0313 — — Anlage B 4.2 Anlage B 1

In der Tabelle sind zu jeder Nummer der Europaischen technischen Zulassung die fiir die jeweilige Geltungsdauer ausgestellten Européischen technischen Zulassungen angefiihrt,

um die Verwendbarkeit aller auf Basis dieser Europaischen technischen Zulassungen CE-gekennzeichneten Produkte zu regeln.
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6. Produkte fur den Stral3enbau und allgemeinen Tief- und Ingenieursbau

6.1 Gesteinskdérnungen fur den Stral3enbau

Lfd. Européische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie
Nr. 89/106/EWG fiir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabeda- Verwendungszweck | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und
tum der ETAG Verwendungsbestimmungen
bzw. harmoni-
sierten Norm

6.1 Gesteinskdrnungen fur den Straenbau
6.1.2 Gesteinskdrnungen flir ungebundene EN 13242: 2007.12 ONORM | Firr die Herstellung Anlage A 6.1.2 Anlage A 6.1.2
und hydraulisch gebundene Gemische 2002.12 EN 13242 |ungebundener und
fur Ingenieur- und StralRenbau +A1 (2008.03) | hydraulisch gebunde-
ner Gemische flr den
Ingenieur- und Stra-
Renbau
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12. Heizungs- und Feuerungsanlagen

12.1 Rauch- und Abgasfange (entsprechend harmonisierter europaischer Produktnormen)

Lfd. Européische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie
Nr. 89/106/EWG fiir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabeda- Verwendungszweck | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und
tum der ETAG Verwendungsbestimmun-
bzw. harmoni- gen?
sierten Norm

12.1 Rauch- und Abgasfange
12.11 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - EN 1457: 2007.04 ONORM Anlage A 12.1.1 Anlage A 12.1.1
Anforderungen und Priifungen 1999.06 EN 1457
+AC:1999.05 (2007.07)
+A1:2002.10
+AC:2006.05
+AC
12.1.2 Abgasanlagen - Anforderungen an EN 1856-1 2009.06 ONORM Anlage A 12.1.2 Anlage A 12.1.2
Metall-Abgasanlagen - Teil 1: Bauteile EN 1856-1
fur System-Abgasanlagen (2009.08.15)
12.1.3 Abgasanlagen - Anforderungen an EN 1856-2 2009.06 ONORM Anlage A 12.1.3 Anlage A 12.1.3
Metall-Abgasanlagen - Teil 2: Innen- EN 1856-2
rohre und Verbindungsstlicke aus (2009.08.15)
Metall
12.1.11 Abgasanlagen - Keramik-Formblécke EN 1806 2006.07 ONORM Anlage A 12.1.11 Anlage A 12.1.11
fur einschalige Abgasanlagen - Anfor- EN 1806
derungen und Prifmethoden (2006.11)
12.1.14 Abgasanlagen - Anforderungen und EN 14989-1 2007.02 ONORM Anlage A 12.1.14 Anlage A 12.1.14
Prufverfahren fir Metall-Abgasanlagen EN 14989-1
und materialunabhangige Luftleitungen (2007.05)
fur raumluftunabhangige Anlagen - Teil
1: Senkrecht angeordnete Luft/Abgas-
Aufsatze flr Abgasanlagen mit Gasge-
raten des Typs C6
12.1.15 Abgasanlagen - Anforderungen und EN 14989-2 2007.12 ONORM Anlage A 12.1.15 Anlage A 12.1.15
Prifverfahren fir Metall-Abgasanlagen EN 14989-2
und materialunabhangige Luftleitungen (2008.02)
fur raumluftunabhangige Anlagen - Teil
2: Abgas - und Luftleitungen fir raum-
luftunabhangige Feuerstatten
1) Fiir die Verwendung von Abgasanlagen im Sinne der einschlégigen harmonisierten Normen ist die Kennzeichnung der Abgasanlage nach ONORM EN 1443 (2003.05), Abschnitt 7.3, erforderlich.
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14. Bauprodukte aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
14.1 Fertigteile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Lfd. Européische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie

Nr. 89/106/EWG fiir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabeda- Verwendungszweck | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und
tum der ETAG Verwendungsbestimmungen
bzw. harmoni-
sierten Norm

14.1 Fertigteile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

14.11 Lichtmaste - Teil 4: Anforderungen an EN 40-4: 2006.09 ONORM Es gelten die Festlegungen in
Lichtmaste aus Stahl- und Spannbeton 2005.12 EN 40-4 der Anlage B 1 und in der

+AC (2009.05.01) Anlage B 4.1.
14.1.2 Betonfertigteile - Hohlplatten EN 1168: 2009.03 ONORM Es gelten die Festlegungen in
2005.05 EN 1168 der Anlage B 1 und in der
+A2 (2009.06.15) Anlage B 4.1.
14.1.6 Betonfertigteile - Griindungspfahle EN 12794: 2008.11 ONORM Es gelten die Festlegungen in
2005.02 EN 12794 der Anlage B 1 und in der
+A1: 2007.05 (2009.03.15) Anlage B 4.1.
+AC

14.1.11 Betonfertigteile - Besondere Fertigteile EN 13693: 2009.07 ONORM Es gelten die Festlegungen in

fur Déacher 2004.09 EN 13693 der Anlage B 1 und in der
+A1 (2009.09.15) Anlage B 4.1.

14.1.12 Betonfertigteile - Deckenplatten mit EN 13747: 2010.03 ONORM Es gelten die Festlegungen in

Ortbetonergénzung 2005.07 EN 13747 der Anlage B 1 und in der
+A2 (2010.05.01) Anlage B 4.1.

14.1.13 Betonfertigteile - Betonfertigteilgaragen | EN 13978-1 2005.05 ONORM Anlage A 14.1.13 Es gelten die Festlegungen der
- Teil 1: Anforderungen an monolithi- EN 13978-1 Anlage A 14.1.13, Anlage B 1
sche oder aus raumgrof3en Einzeltei- (2005.08) und der
len bestehende Stahlbetongaragen Anlage B 4.1.

14.1.14 Betonfertigteile - Hohlkastenelemente EN 14844: 2008.10 ONORM Es gelten die Festlegungen in

2006.07 EN 14844 der Anlage B 1 und in der
+A1 (2009.05.01) Anlage B 4.1.
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15. Brandschutztechnische Produkte

15.1 Brandschutzprodukte

Lfd.
Nr.

Européaische technische Spezifikation des Bauproduktes

Titel

Nummer

Ausgabeda-
tum der ETAG
bzw. harmoni-
sierten Norm

Fundstelle

Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaR Richtlinie
89/106/EWG fir Osterreich kundgemachte(r)

Verwendungszweck

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und
Verwendungsbestimmungen

15.1

Brandschutzprodukte

15.1.1

Produkte mit Europaischen techni-
schen Zulassungen gemall ETAG 026
- Teil 2: Brandschutzprodukte zum
Abdichten und Verschlielen von Fu-
gen und Offnungen und zum Aufhalten
von Feuer im Brandfall-Abschottungen

ETAG 026-2

2008

OIB-467-
073/11"

Anlage A 15.1.1

Anlage A 15.1.1

15.1.2

Produkte mit Europaischen techni-
schen Zulassungen gemall ETAG 026
- Teil 3: Brandschutzprodukte zum
Abdichten und VerschlieRen von Fu-
gen und Offnungen und zum Aufhalten
von Feuer im Brandfall - Linienférmige
Fugenabdichtungen und Brandsperren

ETAG 026-3

2008

OIB-467-
074/11"

Anlage A 15.1.2

Anlage A 15.1.2

1)

24/76

Identifikationsnummer der englischen Fassung. Die Fundstelle der deutschen Fassung wird nach deren Vorliegen aufgenommen.




0IB-095.2-030/11
Fundstellen

Die in der Baustoffliste OE enthaltenen technischen Spezifikationen sind bei den jeweiligen Herausgebern zu beziehen. Die Fundstellen der harmonisierten Normen werden gemaf
Art. 4 Abs. 2 lit. a der Richtlinie 89/106/EWG im Amtsblatt der Europaischen Union veréffentlicht. Fir die in die Baustoffliste OE aufgenommenen harmonisierten Normen sind diese
Fundstellen in der Baustoffliste OE angegeben.

Die offizielle Fassung von Leitlinien fur Europaische technische Zulassungen (ETAG) wird von der Europaischen Organisation fir technische Zulassungen (EOTA) auf der EOTA
Website www.eota.eu in englischer Sprache veréffentlicht. Fir die in die Baustoffliste OE aufgenommenen Leitlinien fir Européische technische Zulassungen (ETAG) sind die
Fundstellen in der Baustoffliste OE angegeben.

Normen sind beim Austrian Standards Institute, Heinestralle 38, A-1020 Wien, zu beziehen. Europaische technische Zulassungen sind, soweit eine Volltextversion verflugbar ist,
auf der EOTA Website www.eota.eu in englischer Sprache verdffentlicht. Zusatzlich werden die vom Osterreichischen Institut fiir Bautechnik erstellten Européischen technischen
Zulassungen auf der OIB Website www.oib.or.at in deutscher Sprache verdffentlicht. Die Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe ist beim Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband,
Karlsgasse 5, A-1040 Wien, zu beziehen. Im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende Verordnungen des Bundes werden seit 1. Janner 2004 im Internet unter der Adresse
www.ris.bka.gv.at zur Abfrage bereitgehalten. Ausdrucke der Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt sowie Ausdrucke oder Kopien von bis zum Ablauf des 31. Dezember 2003
erschienenen Bundesgesetzblattern kénnen bei der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH, Wiedner Gurtel 10, A-1040 Wien, bezogen werden. Die deutschen Ausgaben der
Leitlinien fiir Europaische technische Zulassungen sowie die geltende Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) iiber die Baustoffliste OE kénnen beim Oster-
reichischen Institut fir Bautechnik, Schenkenstralle 4, A-1010 Wien, bezogen werden.
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Anlage A Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen

Anlage A 1.1.1 — Zement

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 4710-1 (2007.10), Tabelle NAD 10, fiir Normal- und Schwerbeton
ONORM B 4710-2 (2008.09), Tabelle NAD 10, fiir Leichtbeton

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 197-1 (2008.10), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 1.2.1 — Gesteinskérnungen fir Beton

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Gesteinskornungen fir Beton, ausgenommen Gesteinskdrnungen fir Rezeptbeton

Grobe und feine Gesteinskérnungen (Hinweis: Festlegungen gelten nicht fiir Fuller)

KorngroRle

2. Kornzusammensetzung

Kornform von groben Ge-
steinskdrnungen

Kornrohdichte und Wasser-
aufnahme

Muschelschalengehalt grober
Gesteinskdrnungen

Gehalt an Feinanteilen

Widerstand gegen Zertrim-
merung von groben Gesteins-
kdérnungen

Widerstand gegen Polieren

ONORM B 3131 (2010.08.01) mit Ausnahme des Abschnittes
4.5 fur feine Gesteinskdrnungen
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ONORM B 3131 (2010.08.01) mit Ausnahme des Abschnittes 4.5 fiir feine Gesteins-
kdérnungen

Ad Kornzusammensetzung: Bei der KorngroRenverteilung sind die Grenzabweichun-
gen anzugeben.

Ad Kornrohdichte und Wasseraufnahme: Die Kornrohdichte ist als p, anzugeben,
wobei eine Bandbreite von 0,06 Mg/m? zulassig ist.
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Klassifizierung der Bestand-
teile von groben rezyklierten
Gesteinskérnungen

Chloride

Saureldsliche(s) Sulfat(e)

Gesamtschwefel

Gehalt an wasserloslichen
Sulfaten in rezyklierten Ge-
steinskérnungen

Bestandteile, die das Erstar-
rungs- und Erhartungsverhal-
ten des Betons verandern

Einfluss auf den Erstarrungs-
beginn von Zement (rezyklier-
te Gesteinskérnungen)

Carbonatgehalt von feinen
Gesteinskdrnungen fiir Deck-
schichten aus Beton

Raumbesténdigkeit — Schwin-
den infolge Austrocknen

Bestandteile, die die Raum-
bestandigkeit von Hochofen-
stliickschlacken beeinflussen

Frost- und Tauwiderstand von
groben Gesteinskdérnungen

Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Ad Gesamtschwefel: ONORM B 3131 (2010.08.01)

Ad Bestandteile, die die Raumbestandigkeit von Hochofenstlickschlacken beeinflus-
sen: anzugeben

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 12620 (2008.09), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Fur industriell hergestellte Gesteinskérnungen sind in Entsprechung mit ONORM EN
12620 (2008.09), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, Anlage B 1 der Baustoffliste OE
und ONORM B 3131 (2010.08.01) einzuhalten.

wird.

Es dirfen nur Gesteinskérnungen fir Beton, ausgenommen Gesteinskdrnungen fiir Rezeptbeton, verwendet werden, wenn deren Konformitat gemal dem System ,2+“ bescheinigt
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Gesteinskornungen flir Rezeptbeton

Grobe und feine Gesteinskérnungen (Hinweis: Festlegungen gelten nicht fiir Fuller)

KorngroRle

2. Kornzusammensetzung

Kornform von groben Ge-
steinskérnungen

Kornrohdichte und Wasser-
aufnahme

Muschelschalengehalt grober
Gesteinskdrnungen

Gehalt an Feinanteilen

Widerstand gegen Zertrim-
merung von groben Gesteins-
kdérnungen

Widerstand gegen Polieren

Chloride

Saureldsliche(s) Sulfat(e)

Bestandteile, die das Erstar-
rungs- und Erhartungsverhal-
ten des Betons verandern

Carbonatgehalt von feinen
Gesteinskoérnungen fiir Deck-
schichten aus Beton

Raumbestandigkeit — Schwin-
den infolge Austrocknen

Frost- und Tauwiderstand von
groben Gesteinskdrnungen

ONORM B 3131 (2010.08.01) mit Ausnahme folgender Punk-
te:

- Abschnitt 4.5 fiir feine Gesteinskérnungen

- Tabelle 1, Abschnitt 4.3: Anzugeben sind GréRenbe-
zeichnung und zugehorige Kategorie bei der Korngro-
Renverteilung; fir Grenzabweichungen keine Anforde-
rung
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ONORM B 3131 (2010.08.01) mit Ausnahme folgender Punkte:

- Abschnitt 4.5 fiir feine Gesteinskdérnungen

- Verwendbarkeit von industriell hergestellten oder recycelten Materialien und
Mischungen daraus als Betonzuschlag nach Abschnitt 1 (Hinweis: Geforderte
Art der Gesteinskérnung fiir Rezeptbeton nach ONORM B 4710-1 (2007.10),
Abschnitt 5.2.1: natirliche Normalgesteinskérnung)

- Tabelle 1, Abschnitt 4.3: Anzugeben sind GréRenbezeichnung und zugehdrige
Kategorie bei der KorngroRenverteilung; flir Grenzabweichungen keine Anfor-
derung

Ad Kornrohdichte und Wasseraufnahme: Die Kornrohdichte ist als p, anzugeben,
wobei eine Bandbreite von 0,06 Mg/m? zulassig ist.
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Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Geféhrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 12620 (2008.09), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,

ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es durfen nur Gesteinskérnungen fir Rezeptbeton verwendet werden, wenn deren Konformitat mindestens gemaf dem System ,4“ bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
aufgenommen worden.
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Anlage A 4.3.1 — Fenster und Tiren - Fenster und Aul3entiren ohne Eigenschaften beziiglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

Produktkennwert?

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Fenster (mit Ausnahme von Dachflachenfenstern

)

Schlagregendichtheit

Klasse anzugeben mit Ausnahme bei Verwendung in ge-
schitzter Lagez)

Gefahrliche Substanzen (nur
Einfluss auf Innenraum)

In Entsprechung mit ONORM EN 14351-1 (2010.06.01), Anhang ZA.1, Anmerkung 1
und Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Widerstandsfahigkeit gegen
Windlast

Klasse anzugeben

Tragfahigkeit von Sicherheits-
vorrichtungen

Nachweis des Bestehens erforderlich, sofern Sicherheitsvorrichtungen vorhanden
sind.

Schallschutz

Anzugeben

Warmedurchgangskoeffizient

Anzugeben

Luftdurchlassigkeit

Klasse anzugeben

AuRentiiren®

Schlagregendichtheit

Klasse anzugeben mit Ausnahme bei Verwendung in ge-
schiitzter Lagez)

Gefahrliche Substanzen (nur
Einfluss auf Innenraum)

In Entsprechung mit ONORM EN 14351-1 (2010.06.01), Anhang ZA.1, Anmerkung 1
und Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Widerstandsfahigkeit gegen
Windlast

Klasse anzugeben

StoRfestigkeit (nur Glastlren
mit Verletzungsgefahr)

Klasse ist anzugeben. Hinsichtlich der notwendigen Verwen-
dung von geeigneten Sicherheitsgldsern fur Glaselemente

wird auf die landesgesetzlichen Bestimmungen hingewiesen.

Tragfahigkeit von Sicherheits-
vorrichtungen

Nachweis des Bestehens erforderlich, sofern Sicherheitsvorrichtungen vorhanden
sind

Héhe

Anzugeben
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Fahigkeit zur Freigabe (nur Anzugeben
abgeschlossene Tiren in

Fluchtwegen)

Bedienungskrafte (nur bei Anzugeben
automatischen Vorrichtungen)

Schallschutz Anzugeben
Warmedurchgangskoeffizient Anzugeben

Luftdurchlassigkeit

Klasse anzugeben

Dachflachenfenster

Schutz gegen Brand von
auflen

Klasse gemaR ONORM EN 13501-5 (2009.12.01), Priifverfah-
ren 1, ist anzugeben.

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Schlagregendichtheit

Klasse anzugeben

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 14351-1 (2010.06.01), Anhang ZA.1, Anmerkung 1
und Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Widerstandsfahigkeit gegen
Windlast

Klasse anzugeben

Widerstandsfahigkeit gegen
Schnee- und Dauerlast

Anzugeben

StoRfestigkeit

Klasse ist anzugeben. Hinsichtlich der notwendigen Verwen-
dung von geeigneten Sicherheitsglasern fir Glaselemente
wird auf die landesgesetzlichen Bestimmungen hingewiesen.

Tragfahigkeit von Sicherheits-
vorrichtungen

Nachweis des Bestehens erforderlich, sofern Sicherheitsvorrichtungen vorhanden
sind

Schallschutz

Anzugeben

Warmedurchgangskoeffizient

Anzugeben

Luftdurchlassigkeit

Klasse anzugeben

aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht

2) Geschiitzte Lage: Einbausituation mit einem Uberbau (z. B. Dach, Vordach, Balkon) oder einer anderen baulichen MaRRnahme, die das Fenster vor einer direkten Bewitterung durch Schlagregen schiitzt.

3) Fur untergeordnete Verwendungszwecke (z. B. Stallungen, Keller) gelten hinsichtlich der Notwendigkeit der Nachweise die Bestimmungen der Anlage B 4.4 sinngemaR.
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Anlage A 5.2.1 — Warmedammstoffe fur Gebdude - Werkmalig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)

Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
alle ONORM B 6000" (2010.01.01) ONORM B 6000" (2010.01.01)
Brandverhalten Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.
Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13162 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,

und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten. Hinsichtlich der
zulassigen Formaldehyd-Abgabe ist die Formaldehyd-Klasse E1 sinngem&R nach
ONORM EN 13986 (2005.04) einzuhalten.

1) Fir nicht in den Tabellen A, B, C und D detaillierte Verwendungsmaglichkeiten ist die bautechnische Eignung gesondert nachzuweisen.

Anlage A 5.2.2 — Warmedammstoffe fliir Gebaude - Werkmafig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
alle ONORM B 6000" (2010.01.01) ONORM B 6000" (2010.01.01)
Brandverhalten Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.
Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13163 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,
und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Fir nicht in den Tabellen A, B, C und D detaillierte Verwendungsmaglichkeiten ist die bautechnische Eignung gesondert nachzuweisen.

Anlage A 5.2.3 - Warmedammstoffe fur Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)

Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
alle ONORM B 6000" (2010.01.01) ONORM B 6000" (2010.01.01)
Brandverhalten Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.
Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13164 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,
und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Fur nicht in den Tabellen A, B, C und D detaillierte Verwendungsmaglichkeiten ist die bautechnische Eignung gesondert nachzuweisen.
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Anlage A 5.2.4 — Warmedammstoffe fur Gebdude - Werkmalig hergestellte Produkte aus Polyurethan Hartschaum (PUR)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000" (2010.01.01)

ONORM B 6000" (2010.01.01)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13165 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,
und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Fur nicht in den Tabellen A, B, C und D detaillierte Verwendungsmaglichkeiten ist die bautechnische Eignung gesondert nachzuweisen.

Anlage A 5.2.5 - Warmedammstoffe flir Gebaude - Werkmalig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13166 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,
und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 5.2.6 — Warmedammstoffe flir Gebaude - Werkmafig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000" (2010.01.01)

ONORM B 6000 (2010.01.01)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13167 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,
und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Fir nicht in den Tabellen A, B, C und D detaillierte Verwendungsmaglichkeiten ist die bautechnische Eignung gesondert nachzuweisen.
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Anlage A 5.2.7 — Warmedammstoffe fir Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000" (2010.01.01)

ONORM B 6000" (2010.01.01)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13168 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,
und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Fur nicht in den Tabellen A, B, C und D detaillierte Verwendungsmaglichkeiten ist die bautechnische Eignung gesondert nachzuweisen.

Anlage A 5.2.8 — Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Blahperlit (EPB)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13169 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,
und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 5.2.9 — Warmedammstoffe flir Gebaude - Werkmafig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000'(2010.01.01)

ONORM B 6000" (2010.01.01)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13170 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,
und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Fir nicht in den Tabellen A, B, C und D detaillierte Verwendungsmaglichkeiten ist die bautechnische Eignung gesondert nachzuweisen.
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Anlage A 5.2.10 — Warmedammstoffe fur Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13171 (2009.03.01), Anhang ZA.1, Anmerkung,

und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten. Hinsichtlich der
zulassigen Formaldehyd-Abgabe ist die Formaldehyd-Klasse E1 sinngemal nach

ONORM EN 13986 (2005.04) einzuhalten.
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Anlage A 5.3.1 — AulRenseitige Warmedamm-Verbundsysteme mit Putzschicht
Tabelle A — Anwendungskriterien fir WDVS

emal ETAG 004 und nationalen Normen

:;lfrd' ETAG 004, Abschnitt Bezugsdokument [ Anwendungskriterium :;lfrd ETAG 004, Abschnitt Bezugsdokument [ Anwendungskriterium
6.1.2.1 Brennbarkeits- . 6.1.4.1.1 Haftzugfestig- .
>
L klasse System Anlage B 3 min. D 10 keit zwischen Unterputz ETAG 004 - .E.;O kPa oder Bruch im
d D3 toff Dammestoff
6.2.2.1 Brennbarkeits- . und ammsto
2 N Anlage B 3 min. E .
klasse Dammstoff . > 250 kPa im Trockenen
6.1.4.1.2 Haftzugfestig- > 80 kPa nass
Wasseraufnahme des Un- 11 | keit zwischen Kleber ETAG 004 5 250 kP J
terputzes nach 24 Std. und Untergrund 2 a nass und ge-
3 6.1.3.1 Wasseraufnah- ETAG 004 unter 0,5 kg/m? trocknet
me Wasseraufnahme des 6.1.4.1.3 Haftzugfestig- Fir alle Lagerungsarten
Putzsystems nach 24 Std. 12 keit zwischen Kleber ETAG 004 min. 80 kPa oder Bruch im
unter 1 kg/m? und Dammestoff Dammstoff
. Keine Veranderung oder 6.1.4.2.1 Verschie-
4 6.1.3.2.1 Hygrothermi- ETAG 004 Beschédigung der Oberfia- 13 bungstest ETAG 004 (E . d) < 50000 MPa
sche Belastung h
che nicht in der Fuge, trocken:
6.1.3.2.2 Frost-Tau- Keine Veranderung oder 6.1.4.3.1 Durchziehver- min. 500 N
5 Wechselbelastung ETAG 004 Beschadigung der Oberfla- 14 L ETAG 004 in der Fuge, trocken:
. . such (Dubel) .
(Simulationsverfahren) che min. 350 N
. . feucht: min. 200 N
L Kategorie | oder Kategorie
6 6.1.3.3 Stolfestigkeit ETAG 004 " Charakteristische Tragfé-
B higkeit ist anzugeben. Fir
auf Dammstoffen der Pro- -
6.1.3.4 Wasserdampf- . 15 6.1 '4'3.'.2 Schaumblock ETAG 004 Systeme mit einer minima-
e duktart EPS-F:sy<2m test (Dubel)
7 durchlassigkeit des ETAG 004 i len Klebeflache von ca.
Put ¢ auf Dammstoffen der Pro- 40 % nicht notwendi
utzsystems duktart MW-PT: s, < 1 m % nicht notwendig
harakteristische Tragfa-
6.2.3.1 Wasseraufnah- ETAG 004 f\;l i(ra?t itsetr:rt:zﬁ Zber: gFa;Jr
8 s ) ONORM EN 1609 | <1 kg/m? 6.1.4.3.3 Dynamischer g . .g
me des Dammstoffes 16 ) N ETAG 004 Systeme mit einer minima-
(2007.07) Windsogversuch (Dubel) .
len Klebeflache von
6.3.2.3 Wasserdampf- p-Wert ist anzugeben ca. 40 % nicht notwendig
9 durchlassigkeit des ETAG 004 (nur als Berechnungs-

Dammstoffes

grundlage)
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Lfd.

Lfd.

Nr ETAG 004, Abschnitt Bezugsdokument [ Anwendungskriterium Nr ETAG 004, Abschnitt Bezugsdokument [ Anwendungskriterium
- EPS-F: min. 150 kPa > 80 kPa oder Bruch im
- MW-PT: 6.1.7.1 Haftzug nach Dammstoff ohne Unter-
|iegende Faser: trocken: 25 Alterung ETAG 004 SChreitUng der QUerZUgfeS'
> 12 kPa (System) tigkeit des Dammstoffes
stehende Faser: trocken gemal Zeile 17
6.2.4.1 Querzugfestia- ONORM B 6000 > 80 kPa Restreilkfestigkeit nach
17 | oo (bémmstof?) 9 (2010.01.01) feucht: > 40 kPa und An- Alterung:
ETAG 004 gabe.des Dibeldurch- 26 6..6.7.1 Textilglasgitter — ETAG 004 - Risslast > 50 % von
zugwiderstandes unter Risslast und Dehnung 0-Probe
feuchten Bedingungen
gemaR Zeile 14 - 220 N/mm
- andere: Standsicher- 27 6.6.7.2 Metallischer ETAG 004 Zink-Schichte > 20 ym
heitsnachweis Putztrager oder Gitter (=275 g/m?)
N 1) ETAG 014: 2002+Anderung 2008+Anderung 2011
6.2.4.2 Schubspannung - Schubfestigkeit f.,
18 | und Schubmodul ETAG 004 220 kPa
(Dammstoff) - Schubmodul G, 2 1 MPa
i - Gemal ETAG 014"
19 6341 Ausziehlast (Pro ETAG 014"
fil-Diibel) Tabelle 5.1
20 6.4.1'1.1 Aus.2|ehlast der ETAG 004 > 500 N
Profilbefestigung
Angabe der Rissbreiten
21 6.5.4.1 Zygversuch am ETAG 004 Option: keine Leistung
Putzstreifen
festgestellt
ONORM B 8115- i
22 6.1.5 Schall 4 (2003.09) geman 4.5
23 6.1.6..1 Warmedurch- ETAG 004 >1m?. KIW
lasswiderstand
o4 6.2.6.1 Warmeleitfahig- ETAG 004 Mehrschichtplatte 4

keit

< 0,065 W/(m - K)
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Anlage A 6.1.1 — Gesteinskdérnungen fur Asphalt und Oberflachenbehandlung fur StraRen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen

Produktkennwert?

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Grobe und feine Gesteinskérnungen

Korngréfie

2. KorngroRenverteilung

Kornform von groben Ge-
steinskdrnungen

Rohdichte

Qualitat der Feinanteile

Anteil gebrochener Oberfla-
chen in groben Gesteinskor-
nungen

Widerstand von groben Ge-
steinskdrnungen gegen Zer-
trimmerung

Widerstand gegen Polieren
von groben Gesteinskdrnun-
gen fur Deckschichten

Dicalciumsilicat-Zerfall von
Hochofenstlickschlacke

Eisen-Zerfall von Hochofen-
stlickschlacke

Raumbestandigkeit von Ge-
steinskérnungen aus Stahl-
werksschlacke

Frostwiderstand

,Sonnenbrand” von Basalt

ONORM B 3130 (2010.08.01)

ONORM B 3130 (2010.08.01)

Ad Qualitat der Feinanteile: Gehalt der Feinanteile ist anzugeben.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13043 (2004.10), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Es dirfen nur grobe und feine Gesteinskérnungen verwendet werden, wenn deren Konformitat gemafl dem System ,2+“ bescheinigt wird.

Fuller

Korngréle ONORM B 3130 (2010.08.01) ONORM B 3130 (2010.08.01)

1. KorngréRenverteilung

Rohdichte

Hohlraumgehalt von trocken
verdichtetem Fiiller (Rigden)

Bitumenzahl von Fremdfiller

Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13043 (2004.10), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es durfen nur Flller verwendet werden, wenn deren Konformitat gemafl dem System ,2+“ bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
aufgenommen worden.
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Anlage A 6.1.2 — Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiur Ingenieur- und Stral3enbau

Produktkennwert® Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Gesteinskodrnungen fiir ungebundene Tragschichten

Korngréle ONORM B 3132 (2010.08.01) ONORM B 3132 (2010.08.01)

2. KorngroRenverteilung

Gehalt an Feinanteilen

Qualitat der Feinanteile Ad Qualitat der Feinanteile: Bei Gesteinskdrnungsgemischen mit einem Gehalt an
- Feinanteilen > 3 % Masseanteil ist fir den Verwendungsort Osterreich zusatzlich
Anteil an gebrochener und entsprechend der Nachweismethode nach ONORM B 3132 (2010.08.01), Tabelle 1,

vollstandig gerundeter Kérner

| L Abschnitt 4.7, in der CE-Kennzeichnung anzugeben:
in groben Gesteinskdrnungen

,Die Qualitat der Feinanteile entspricht der ONORM B 4811 (2006.10)" oder

Widerstand gegen Zertrim- ,Die Qualitat der Feinanteile entspricht nicht der ONORM B 4811 (2006.10)".
merung von groben Gesteins-

kdérnungen

Bestandteile, die die Raum-
bestandigkeit von ungebun-
denen Gesteinskdrnungen
aus Hochofen- und Stahl-
werksschlacke beeintrachti-
gen

Wasseraufnahme Ad Wasseraufnahme: Nur bei Recycling-Baustoffen, gepruft am Kornanteil 4 bis 32,
fur die Verwendung in oberen und unteren ungebundenen Tragschichten erforderlich;
es gelten die Anforderungen nach ONORM B 3132 (2010.08.01).

Klassifizierung der Bestand-
teile von groben rezyklierten
Gesteinskérnungen

,Sonnenbrand” von Basalt

Frost-Tau-
Wechselbestandigkeit

40/76




0IB-095.2-030/11

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13242 (2008.03), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Fir industriell hergestellte Gesteinskérnungen sind in Entsprechung mit ()NORI\{I EN
13242 (2008.03), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, Anlage B 1 der Baustoffliste OE
und ONORM B 3132 (2010.08.01) einzuhalten.

Es dirfen nur Gesteinskérnungen fir ungebundene Tragschichten verwendet werden, wenn deren Konformitat gemal dem System ,2+“ bescheinigt wird.

Gesteinskdrnungen fiir hydraulisch gebundene Tragschichten

KorngréRRe

2. KorngroRenverteilung

Gehalt an Feinanteilen

Bestandteile, die die Raum-
bestandigkeit von ungebun-
denen Gesteinskdrnungen
aus Hochofen- und Stahl-
werksschlacke beeintrachti-
gen

Wasseraufnahme

Saureldsliche(s) Sulfat(e)

Gesamtschwefelgehalt

Bestandteile, die das Erstar-
rungs- und Erhartungsverhal-
ten von hydraulisch gebunde-
nen Gemischen verandern

,Sonnenbrand” von Basalt

Frost-Tau-
Wechselbestandigkeit

ONORM B 3132 (2010.08.01)

ONORM B 3132 (2010.08.01)

Ad Wasseraufnahme: Nur bei Recycling-Baustoffen, geprift am Kornanteil 4 bis 32,
fur die Verwendung in oberen und unteren ungebundenen Tragschichten erforderlich;
es gelten die Anforderungen nach ONORM B 3132 (2010.08.01).

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13242 (2008.03), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Fir industriell hergestellte Gesteinskdrnungen sind in Entsprechung mit ONORM EN
13242 (2008.03), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, Anlage B 1 der Baustoffliste OE
und ONORM B 3132 (2010.08.01) einzuhalten.

Es durfen nur Gesteinskérnungen fir hydraulisch gebundene Tragschichten verwendet werden,

wenn deren Konformitat gemaf dem System ,2+“ bescheinigt wird.
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1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
aufgenommen worden.
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Anlage A 7.1.1 — Bausétze fiir den Holzrahmenbau

Produktkennwert?

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Tragfahigkeit der Hauptbe-
standteile

Tragfahigkeit von Wanden

Tragfahigkeit von frei tragen-
den Decken

Tragfahigkeit von Dachkon-
struktionen

Widerstand gegen Erdbeben

Es gelten die Bauordnungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften.

2 Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
Feuerwiderstand Anlage B 4.3 der Baustoffliste OE:
1. Lasttragende Teile mit - RE(l) 30 — Brandhemmend
feuerwiderstandsfahiger,
raumabschlieRender - RE(l) 60 — Hochbrandhemmend
(wérmeda@mmender) - RE(l) 90 — Brandbesténdig
Funktion
2. Lasttragende Teile mit - R 30-Brandhemmend
feuerwiderstandsfahiger
ohne raumabschlieen- |- R 60 — Hochbrandhemmend
der, warmedammender |. R 90 — Brandbestandig
Funktion
3. Nichttragende Teile mit - E(l) 30 — Brandhemmend
feuerwiderstandsfahiger,
raumabschlieRender - E(l) 60 — Hochbrandhemmend
(warmedammender) - E(l) 90 — Brandbestandig
Funktion
Verhalten der Bedachung bei | Klasse gemaR ETAG 007, Abschnitt 5.2.3, Priifung 1, ist Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Brandeinwirkung von auf3en anzugeben.
3 Dampfdurchlassigkeit und Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Feuchtebestandigkeit
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Wasserdichtheit
Abgabe gefahrlicher Stoffe Anlage B 1 der Baustoffliste OE
4 Rutschfestigkeit von Boden- Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
belagen
Stolfestigkeit Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bau-
ordnungen und sonstiger landesgesetzlicher Vorschriften einzuhalten. Fir Blindbo-
den im Sinne der ONORM B 2218 (2009.12.01) ist ein Nachweis nicht erforderlich.
5 Luftschallddmmung Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Trittschallddmmung
6 Warmedurchlasswiderstand Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Luftdurchlassigkeit (Luftdicht-
heit)
Warmespeicherfahigkeit
- Aspekte der Dauerhaftigkeit Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Aspekte der Gebrauchstaug-
lichkeit

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht aufge-
nommen worden.
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Anlage A 8.2.1 — Nicht lasttragende verlorene Schalungsbauséatze/-systeme bestehend aus Schalungs-/Mantelsteinen oder -elementen aus Wéarme-
dammstoffen und — mitunter — aus Beton

W. A. Produktkennwert? Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
1 Geometrische Ausbildung des Zur Verwendung als Wand sind ausschlielich scheibenartiger Typ und Gittertyp
Kernbetons gestattet.

Mindest-Dicken des Kernbetons fir tragende und aussteifende Wande nach
ONORM B 1996-3 (2009.03.01), Anhang C, Abschnitt 5.2

Mindest-Dicken des Kernbetons fiir nichttragende Innenwande nach
ONORM B 3358-7 (2006.08), Abschnitt 5.3

Méoglichkeit der Bewehrung Anzugeben: Stiirze, Parapete und Brustungen sind zu bewehren.
2 Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
Feuerwiderstand Anlage B 4.3 der Baustoffliste OE

1. Tragende Wande mit
Trennfunktion

2. Tragende Wande ohne
Trennfunktion

4. Fassaden und Aulien-

wéande
3 Gefahrliche Substanzen Anlage B 1 der Baustoffliste OE
Wasserdampfdurchlassigkeit Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Wasseraufnahme
Wasserdichtheit
4 Widerstand gegen Scha- Anzugeben: Als Filldruck des Frischbetons ist, wenn keine genaueren Nachweise
lungsdruck gefuhrt werden, p = 90 t. in kN/m? anzusetzen, wobei die Dicke des Betonkerns t; in
m einzusetzen ist.
5 Luftschalldammung Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
6 Warmedurchlasswiderstand Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

45176




0IB-095.2-030/11

Einfluss des Feuchtigkeits-
transports auf den Warme-
durchlasswiderstand der
Wand

Thermische Tragheit

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht aufge-
nommen worden.

Anlage A 8.3.1 — Festlegungen fiir Mauersteine - Mauerziegel

Produktkennwert® Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

LD-Ziegel

Mafe und Grenzabmale (bei
Mauerziegeln zur Verwen-
dung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

1. MaRe Anzugeben
2 Grenzabmage | Fir die Verwendung sind folgende auf den Mittelwert bezoge- |
ne Abmafiklassen und MaRRspannen mindestens einzuhalten:
Vollziegel
Fir Lange, Breite und Hohe T1, R1
Hochlochziegel zum Einsatz in tragendem Mauerwerk
Fur Lange, Breite und Hohe T2, R2
Hochlochziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauer-
werk
Fir Lange, Breite und Hohe T2, R1

Fir die Breite T1, R1
Planziegel zum Einsatz in tragendem Mauerwerk

Klasse Tm:
Fir die Lange und Breite + = 0,25 YSollmaR [mm] und fiir die
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Hohe £ 0,5 mm Hoéhe

Klasse R2+:
0,3 VSollmaR [mm] fiir Lange und Breite und 1,0 mm fiir die
Hohe

In den Klassen Tm und R2+ sind die Werte der Hohe auf 0,1
mm zu runden.

Planziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauerwerk

Fir Lange und Hohe Tm, R2+
Fir die Breite T1, R2+

Langlochziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauer-
werk

Fir die Lange und Hohe T2, R1
Fir die Breite T1, R1

Form und Ausbildung (bei
Mauerziegeln zur Verwen-
dung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

Anzugeben wie in ONORM EN 771-1 (2005.06) festgelegt.

Druckfestigkeit (bei Steinen
zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an die
Standsicherheit gestellt wer-
den)

Es dirfen nur Mauersteine der Kategorie | verwendet werden.

Mittelwert der Druckfestigkeit, normierte Druckfestigkeit und Kategorie sind an-
zugeben. (Angaben auch fiir Eckziegel und H6henausgleichssteine erforderlich)

Verbundfestigkeit (bei Ziegeln
zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an die
Standsicherheit gestellt wer-
den)

Anzugeben

Gehalt an aktiven l6slichen
Salzen (bei Ziegeln zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

Klasse SO gemal ONORM EN 771-1 (2005.06), Tabelle 1, im
geschitzten Mauerwerk

Angabe von ,LNB* anstelle von Klasse S0 mdglich

Brandverhalten (bei Ziegeln

zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an den
Brandschutz gestellt werden)

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
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Wasseraufnahme (bei Ziegeln
zur Verwendung in Feuch-
tesperrschichten und in Au-
Renbauteilen mit exponierter
Sichtflache)

Angabe des deklarierten Textes ,Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden®
nach ONORM EN 771-1 (2005.06), Tabelle ZA.1.1, Bemerkungen, ist erforderlich.

Wasserdampfdurchlassigkeit
(bei Ziegeln zur Verwendung
in AulRenbauteilen)

Anzugeben

Luftschalld@mmung (im
Gebrauchszustand)/[Dichte
und Konfiguration] (bei Zie-
geln zur Verwendung in Bau-
teilen, an die Anforderungen
an den Schallschutz gestellt
werden)

3. Male und Grenzabmalle

Klasse D2 oder Klasse Dm gemaR ONORM EN 771-1
(2005.06), Abschnitt 5.2.3.3, wobei bei der Klasse Dm die
tatsachliche Abweichung anzugeben ist und 8 % nicht tber-
schreiten darf.

Klassen der Grenzabmal}e anzugeben

Fir die Verwendung sind die, wie bereits fiir den Produkt-
kennwert GrenzabmaRe nach ONORM EN 771-1 (2005.06),
Abschnitt 5.2.1.2, angeflhrten, auf den Mittelwert bezogenen
Abmalfiklassen und MaRspannen mindestens einzuhalten.

MaRe anzugeben

Warmedurchlasswider-
stand/[Dichte und Konfigurati-
on] (bei Ziegeln zur Verwen-
dung in Bauteilen, an die
Anforderungen an den War-
meschutz gestellt werden)

1. Warmeschutztechnische
Eigenschaften

Der deklarierte Wert der aquivalenten Warmeleitfahigkeit (unverputzt) und die Fest-
stellung, ob der Wert aus einer Rechnung, Messung oder Tabelle stammt, ist erfor-
derlich.

Fir die Verwendbarkeit ist der deklarierte Wert der &quivalenten Warmeleitfahigkeit
inklusive der Feuchtekorrektur gemat ONORM B 6015-2 (2009.11.01) maRgebend.
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Dauerhaftigkeit (Frostwider- Klasse FO gemalR ONORM EN 771-1 (2005.06), Abschnitt Die zuséatzliche Angabe ,Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden" ist erfor-

stand) 5.2.6 bzw. 5.2.7, im geschutzten Mauerwerk derlich.

Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 771-1 (2005.06), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur LD-Ziegel verwendet werden, wenn deren Konformitat gemaf dem System ,2+“ bescheinigt wird.

HD-Ziegel

Mafie und Grenzabmalfie (bei
Mauerziegeln zur Verwen-
dung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

1. Male Anzugeben

2 Grenzabmage | Fir die Verwendung sind folgende auf den Mittelwert bezoge- |
ne Abmaliklassen und MaRRspannen mindestens einzuhalten:
Vollziegel
Fur Lange, Breite und Hohe T1, R1

Hochlochziegel zum Einsatz in tragendem Mauerwerk
Fir Lange, Breite und Hohe T2, R2

Hochlochziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauer-
werk

Fir Lange und Hohe T2, R1
Fir die Breite T1, R1

Planziegel zum Einsatz in tragendem Mauerwerk

Klasse Tm:
Fiir die Lange und Breite + = 0,25 YSollmaR [mm] und fiir die
Hohe £ 0,5 mm Hohe

Klasse R2+:
0,3 VSollmaR [mm] fiir Ldnge und Breite und 1,0 mm fiir die
Hohe

In den Klassen Tm und R2+ sind die Werte der Hohe auf 0,1
mm zu runden.
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Planziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauerwerk
Fur Ladnge und Hohe Tm, R2+

Fir die Breite T1, R2+

Langlochziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauer-
werk

Fir die Lange und Hohe T2, R1
Fir die Breite T1, R1

Form und Ausbildung (bei
Mauerziegeln zur Verwen-
dung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

Anzugeben wie in ONORM EN 771-1 (2005.06) festgelegt.

Druckfestigkeit (bei Steinen
zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an die
Standsicherheit gestellt wer-
den)

Es dirfen nur Mauersteine der Kategorie | verwendet werden.

Mittelwert der Druckfestigkeit, normierte Druckfestigkeit und Kategorie sind an-
zugeben. (Angaben auch flr Eckziegel und Héhenausgleichssteine erforderlich)

Verbundfestigkeit (bei Ziegeln
zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an die
Standsicherheit gestellt wer-
den)

Anzugeben

Gehalt an aktiven loslichen
Salzen (bei Ziegeln zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

Klasse SO gemalk ONORM EN 771-1 (2005.06), Tabelle 2, im
geschitzten Mauerwerk

Klasse S2 gemal ONORM EN 771-1 (2005.06), Tabelle 2, im
ungeschitzten Mauerwerk

Brandverhalten (bei Ziegeln

zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an den
Brandschutz gestellt werden)

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Wasseraufnahme (bei Ziegeln
zur Verwendung in Feuch-
tesperrschichten und in Au-
RRenbauteilen mit exponierter
Sichtflache)

2. Feuchtesperrschichten

Anzugeben
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Wasserdampfdurchlassigkeit
(bei Ziegeln zur Verwendung
in AulRenbauteilen)

Anzugeben

Luftschallddmmung (im
Gebrauchszustand)/[Dichte
und Konfiguration] (bei Zie-
geln zur Verwendung in Bau-
teilen, an die Anforderungen
an den Schallschutz gestellt
werden)

3. Malde und Grenzabmalle

Klasse D2 oder Klasse Dm gemaR ONORM EN 771-1
(2005.06), Abschnitt 5.3.3.3, wobei bei der Klasse Dm die
tatsachliche Abweichung anzugeben ist und 8 % nicht Gber-
schreiten darf

Klassen der Grenzabmale anzugeben

Fir die Verwendung sind die, wie bereits fir den Produkt-
kennwert GrenzabmaRe nach ONORM EN 771-1 (2005.06),
Abschnitt 5.3.1.2, angeflhrten, auf den Mittelwert bezogenen
Abmaliklassen und MalRspannen mindestens einzuhalten.

Male anzugeben

Warmedurchlasswider-
stand/[Dichte und Konfigurati-
on] (bei Ziegeln zur Verwen-
dung in Bauteilen, an die
Anforderungen an den War-
meschutz gestellt werden)

1. Warmeschutztechnische
Eigenschaften

Der deklarierte Wert der dquivalenten Warmeleitfahigkeit (unverputzt) und die Fest-
stellung, ob der Wert aus einer Rechnung, Messung oder Tabelle stammt, ist erfor-
derlich.

Fir die Verwendbarkeit ist der deklarierte Wert der aquivalenten Warmeleitfahigkeit
inklusive der Feuchtekorrektur gemalt ONORM B 6015-2 (2009.11.01) maRgebend.

Dauerhaftigkeit (Frostwider-
stand)

Klasse FO gemal ONORM EN 771-1 (2005.06), Abschnitt
5.3.6, im geschitzten Mauerwerk

Klasse F2 gemal ONORM EN 771-1 (2005.06), Abschnitt
5.3.6, im ungeschutzten Mauerwerk

GemalR ONORM EN 771-1 (2005.06), Abschnitt 5.3.6, erfolgt der Nachweis der Klas-
se F2 bis zum Vorliegen eines européischen Priifverfahrens nach ONORM B 3220
(2000.04), Abschnitt 5.10. Fiir den Verwendungsort Osterreich ist in diesem Fall in
der CE-Kennzeichnung anzugeben: ,F2 — Nachweis entsprechend ONORM B 3220“

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 771-1 (2005.06), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Es dirfen nur HD-Ziegel verwendet werden, wenn deren Konformitat gemafl dem System ,2+“ bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
aufgenommen worden.
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Anlage A 8.3.4 — Festlegungen fir Mauersteine - Porenbetonsteine

Produktkennwert?

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Mafle und Grenzabmal3e (bei
Mauersteinen zur Verwen-
dung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

2. Grenzabmalie

Fir die Verwendung sind entsprechend ONORM B 3209 (2005.03), Abschnitt 4.4,
mindestens die Grenzabmalfe fiir TLMB nach ONORM EN 771-4 (2005.06), Tabelle
2, einzuhalten.

Form und Ausbildung (bei
Mauersteinen zur Verwen-
dung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

Anzugeben wie in ONORM EN 771-4 (2005.06) festgelegt

Druckfestigkeit (bei Steinen
zur Verwendung in Bauteilen,
die Anforderungen an die
Standsicherheit unterliegen)

Es dirfen nur Mauersteine der Kategorie | verwendet werden.

Mittlere Druckfestigkeit, normierte Druckfestigkeit und Kategorie sind anzugeben.

Formbestandigkeit (bei Stei-
nen zur Verwendung in Bau-
teilen, die Anforderungen an
die Standsicherheit unterlie-

1. Schwinden

Verbundfestigkeit (bei Steinen
zur Verwendung in Bauteilen,
die Anforderungen an die
Standsicherheit unterliegen)

1. Haftscherfestigkeit

Anzugeben

Brandverhalten (bei Steinen
zur Verwendung in Bauteilen,
die Anforderungen an den
Brandschutz unterliegen)

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
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Wasseraufnahme (bei Stei-
nen in Aufenbauteilen mit
ungeschutzter Sichtflache)

Anzugeben, sofern relevant

Wasserdampfdurchlassigkeit
(bei Steinen zur Verwendung
in AulRenbauteilen)

Anzugeben, sofern relevant

Luftschallddmmung (im
Gebrauchszustand)/ [Dichte
und Konfiguration] (bei Stei-
nen zur Verwendung in Bau-
teilen, die Anforderungen an
den Schallschutz unterliegen)

3. Malde und Grenzabmalle

Anzugeben

Bei Angabe der kleinsten und gréRten Einzelwerte gilt ONORM B 3209 (2005.03),
Abschnitt 4.6.

Anzugeben

Fiir die Verwendung sind entsprechend ONORM B 3209 (2005.03), Abschnitt 4.4,
mindestens die GrenzabmaRe fiir TLMB nach ONORM EN 771-4 (2005.06), Tabelle
2, einzuhalten.

Warmedurchlasswiderstand/
[Dichte und Konfiguration]
(bei Steinen zur Verwendung
in Bauteilen, die Anforderun-
gen an den Warmeschutz
unterliegen)

1. Warmeschutztechnische Der deklarierte Wert der aquivalenten Warmeleitfahigkeit (unverputzt) ist erforderlich.
Eigenschaften Fir die Verwendbarkeit ist der deklarierte Wert der aquivalenten Warmeleitfahigkeit
inklusive der Feuchtekorrektur gemaR ONORM B 6015-2 (2009.11.01) malgebend.
Frostwiderstand Die Angabe ,Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden" ist erforderlich.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 771-4 (2005.06), Anhang ZA.1, Anmerkung 1 und
Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur Porenbetonsteine verwendet werden, wenn deren Konformitat gemal dem System ,2+“ bescheinigt wird.

aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
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Anlage A 12.1.2 — Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Bauteile fir System-Abgasanlagen

Produktkennwert?

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Bauteile fiir System-Metallabgasanlagen

Druckfestigkeit der Abgasan-
lagen-Abschnitte und Form-
stucke

Anzugeben

Feuerbestandigkeit

Erzielte Klasse ist anzugeben.

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm).

Fir die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Unabhangig davon gelten betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes
gegen Brandlberschlag (Wirkrichtung von auf3en nach auften gemals ONORM EN
1443 (2003.05), Abschnitt 4.10.2) die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften.

Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1856-1 Werden Abgase bei bestimmungsgeméRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck

(2009.08.15), Tabelle 1, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsraumen und zugehodrigen Nebenrdumen die Abga-
se in einem hinterllfteten Innenrohr zu fihren.

Temperaturklasse Angabe der Temperaturklasse nach ONORM EN 1856-1
(2009.08.15), Tabelle 3

Strdmungswiderstand

1. eines Abgasanlagen- Anzugeben

Abschnittes

2. eines Formstuckes Anzugeben

Warmedurchlasswiderstand Anzugeben

Ausbrennversuch

(RuBRbrandbestandigkeit)

1. Gasdichtheit Anzugeben

2. Innerer Durchmesser Anzugeben

Biegezugfestigkeit
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1. Zugdfestigkeit (nur fir
Verbindung von Abgas-
anlagen-Abschnitte und
Formteile)

2. Nicht senkrechter Einbau

3.  Windbelastete Bauteile

Bestandigkeit gegentiber
Chemikalien

Wasser- und Wasser-
dampfdiffusionsbestan-
digkeit

Kondensat Bestandigkeit

Anzugeben bei Verwendung im Nassbetrieb

Korrosionsbestandigkeit

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2009.08.15) (V1,
V2, V3) gilt nachstehende Tabelle 12.1.

Bei Produkten mit Nachweis nach ONORM EN 1856-1 __(2009.08.15), Abschnitt 6.7.1
lit. a (Vm), sind die Brennstoffarten der Klasse 3 nach ONORM EN 1443 (2003.05),
Tabelle 2, mit folgenden Festlegungen, zulassig:

Fir Aluminium: Verwendung auf Brennstoff Gas und Trockenbetrieb einge-
schrankt; zulassige Werkstoffarten: mind. L 11150

Fiir andere Werkstoffarten nach ONORM EN 1856-1 (2009.08.15), Tabelle
4: Einwandig: mind. L 50060, Doppelwandig: mind. L 50030 (Mindestwand-
dicke gilt je Wand.) nach ONORM EN 1856-1 (2009.08.15), Abschnitt 6.7.2
und Tabelle 4 (Nachweis gemaR ONORM EN 1856-1 (2009.08.15), Ab-
schnitt 6.7.1 lit. a)

Fir die Kondensatbesténdigkeitsklasse ,W* hach ONORM EN 1443 (2003.05),
Abschnitt 4.4, zulassig fir die Korrosionswiderstandsklassen 1 und 2 nach
ONORM EN 1443 (2003.05), Abschnitt 4.5, ist der Nachweis fiir die jeweilige
Temperatur- und RuRbrandbestindigkeitsklasse nach ONORM EN 1856-1
(2009.08.15) erforderlich.

Aufsatze

Strémungswiderstand

Anzugeben

aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
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Tabelle 12.1 Verifikationsklassen

Verifikationsklasse

Korrosionswiderstandsklassen

2

D w D D
V1 X X - -
V2 X X X X
V3 X - X X

57/76




0IB-095.2-030/11

Anlage A 12.1.3 — Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall

Produktkennwert?

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Starre Produkte (Innenrohre, Formstiicke, Verbindungsstlicke)

Druckfestigkeit (starre Innen-
rohre, starre Verbindungsstii-
cke und Formstiicke)

Anzugeben

Feuerwiderstand

1. Starre Innenrohre und
Formstlicke

Erzielte Klasse ist anzugeben.

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm) (nur bei starren
Verbindungsstiicken und Formstiicken).

Fur die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

cke und Formstlicke

2. Starre Verbindungssti- Unabhéngig davon gelten betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes
cke und Formstiicke gegen Branduberschlag (Wirkrichtung von auRen nach auflen gemalt ONORM EN
1443 (2003.05), Abschnitt 4.10.2) die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften.
Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1856-2 Werden Abgase bei bestimmungsgemaRem Betrieb der Feuerstétte unter Uberdruck
(2009.08.15), Tabelle 1, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsrdumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Abga-
se in einem hinterllfteten Innenrohr/Verbindungsstiick zu fihren.
Temperaturklasse Angabe der Temperaturklasse fiir die Produktbezeichnung
nach ONORM EN 1856-2 (2009.08.15), Tabelle 4
Strdmungswiderstand (starre Anzugeben
Innenrohre, starre Verbin-
dungsstiicke und Formstticke)
RuRbrandbestandigkeit
(Warmeverhalten bei tblichen
Betriebsbedingungen)
1. Starre Innenrohre und Anzugeben
Formstiicke
2. Starre Verbindungssti- Anzugeben
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Biegezugfestigkeit (starre
Innenrohre, starre Verbin-
dungsstiicke und Formstiicke)

1. Biegefestigkeit
2. Druckfestigkeit

Anzugeben

Bestandigkeit gegeniiber
Chemikalien

1. Wasserdampfdiffusions-
bestandigkeit

2. Kondensatbestandigkeit

Anzugeben bei Verwendung im Nassbetrieb

Korrosionsbestandigkeit

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2009.08.15) (V1,
V2, V3) gilt Tabelle 12.1 in Anlage 12.1.2.

Bei Produkten mit Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2009.08.15), Abschnitt 6.7.1
lit. a (Vm), sind die Brennstoffarten der Klasse 3 nach ONORM EN 1443 (2003.05),
Tabelle 2, mit folgenden Festlegungen, zulassig:

- Fir Aluminium: Verwendung auf Brennstoff Gas und Trockenbetrieb einge-
schrankt; zulassige Werkstoffarten: mind. L 11150

- Fir andere Werkstoffarten nach ONORM EN 1856-2 (2009.08.15), Tabelle
2: Einwandig: mind. L 50060, Doppelwandig: mind. L 50030 (Mindestwand-
dicke gilt je Wand.)

- Sanierung: mind. L 50040 (eingeschrankt auf die Brennstoffe Heizdl extra
leicht und gasformige Brennstoffe sowie eine nachzuweisende Verbren-
nungsgastemperatur von < 200 °C)

- Fir Verbindungsstiicke: mind. L 01050 nach ONORM EN 1856-2 (2009.08)

Firr die Kondensatbestandigkeitsklasse ,W* nach ONORM EN 1443 (2003.05),
Abschnitt 4.4, zuldssig fur die Korrosionswiderstandsklassen 1 und 2 nach
ONORM EN 1443 (2003.05), Abschnitt 4.5, ist der Nachweis fiir die jeweilige
Temperatur- und RuRbrandbestéandigkeitsklasse nach EN 1856-2 (2009.08.15)
erforderlich.
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Flexible Produkte

Druckfestigkeit (von Formsti-
cken und Halterungen)

Anzugeben

Feuerwiderstand (flexible
Innenrohre und Formstlicke)

Erzielte Klasse ist anzugeben.

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm).

Fir die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Unabhéngig davon gelten betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes
gegen Brandiiberschlag (Wirkrichtung von auf3en nach auf’en gemas ONORM EN
1443 (2003.05), Abschnitt 4.10.2) die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften.

Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1856-2 Werden Abgase bei bestimmungsgemaRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck
(2009.08.15), Tabelle 1, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsraumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Abga-
se in einem hinterllfteten Innenrohr zu fihren.
Temperaturklasse Angabe der Temperaturklasse fur die Produktbezeichnung

nach ONORM EN 1856-2 (2009.08.15), Tabelle 4

Strdomungswiderstand (flexible
Innenrohre und Formstlicke)

Anzugeben

RuRbrandbestandigkeit
(Warmeverhalten bei Gblichen
Betriebsbedingungen von
flexiblen Innenrohren und
Formstiicken)

Anzugeben

Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit von flexiblen
Rohren und

Druckfestigkeit von
Formstlicken und Halte-
rungen

Ausziehfestigkeit

Anzugeben
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Bestandigkeit gegentiber
Chemikalien
1. Wasser- und Wasser- Anzugeben bei Verwendung im Nassbetrieb
dampfdiffusionsbestan-
digkeit
2. Kondensatbestandigkeit Anzugeben bei Verwendung im Nassbetrieb
Korrosionsbestandigkeit Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2009.08) (V1, V2,

V3) gilt Tabelle 12.1 in Anlage 12.1.2.

Bei Produkten mit Nachweis nach ONORM EN 1856-1 _(2009.08.15), Abschnitt 6.7.1
lit. a (Vm), sind die Brennstoffarten der Klasse 3 nach ONORM EN 1443 (2003.05),
Tabelle 2, mit folgenden Festlegungen, zuldssig:
Fir Werkstoffarten nach ONORM EN 1856-2 (2009.08.15), Tabelle 2:
- Einlagig: mind. L 50030
- Mehrlagig: mind. L 50024 (Mindestwanddicke gilt fur die Summe aller La-
gen.)

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
aufgenommen worden.
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Anlage A 12.1.4 — Abgasanlagen - Bauteile - Betoninnenrohre

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1857 Werden Abgase bei bestimmungsgeméRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck
(2010.05.15), Tabelle 3, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsrdumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Abga-
se in einem hinterlifteten Innenrohr zu fihren.
Strémungswiderstand
1. von Innenrohren Anzugeben
2. von Formstlicken Anzugeben
Feuerwiderstand (RuRbrand- | Erzielte Klasse ist anzugeben.
besténdigkeit)
Druckfestigkeit Anzugeben
Bestandigkeit: Chemikalien Klasse anzugeben
(Kondensatbestandigkeit)
Korrosionsbesténdigkeit Klasse anzugeben
Widerstand gegen Kehrbean- Anzugeben
spruchung
Gefahrstoffe In Entsprechung mit ONORM EN 1857 (2010.05.15), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,

ist die Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
aufgenommen worden.
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Anlage A 12.1.5 — Abgasanlagen - Bauteile - Betonformbldcke

Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1858
(2011.08.15), Tabelle 4, zulassig
Strémungswiderstand
1. vonlmmenrohren | 777 lanzugeben
2 vonFormsticken | " |Anzugeben |
Warmedurchlasswiderstand Anzugeben

Feuerbestandigkeit von Wirk-
richtung innen nach aufien

1. Bestandigkeit gegen

Warmespannung
2. Temperaturwechselbe- | Erzielte Klasse istanzugeben. | Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm). |
standigkeit Fir die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.
Feuerbestandigkeit von Wirk- Anzugeben

richtung auften nach aufen Unabhangig davon gelten betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes

gegen Brandiiberschlag (Wirkrichtung von auRen nach auRen gemaRk ONORM EN
1443 (2003.05), Abschnitt 4.10.2) die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften.

Druckfestigkeit Anzugeben

Biegefestigkeit unter Windlast Anzugeben

Dauerhaftigkeit: Chemikalien | Klasse anzugeben
(Kondensatbestandigkeit)

Korrosionsbestéandigkeit Klasse anzugeben

Dauerhaftigkeit: Abrieb Anzugeben entsprechend ONORM EN 1858 (2011.08.15),

Dauerhaftigkeit: gegen Frost- Der Nachweis der Frost-Tauwechselbestandigkeit ist flir gegen das Freie gerichtete
Tauwechsel Teile der Abgasanlage erforderlich, sofern die Abgasanlage in diesen Bereichen

(insbesondere der Fangkopf) nicht entsprechend geschitzt ist.
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Gefahrstoffe

In Entsprechung mit ONORM EN 1858 (2011.08.15), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
ist die Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Anlage A 12.1.14 — Abgasanlagen - Anforderungen und Prifverfahren fir Metall-Abgasanlagen und materialunabhangige Luftleitungen fir raumluftu-
nabhéngige Anlagen - Teil 1: Senkrecht angeordnete Luft/Abgas-Aufsatze flir Abgasanlagen mit Gasgeraten des Typs C6

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Druckfestigkeit

Anzugeben

Thermische Belastungen

Abstand zu brennbaren Stoffen ist anzugeben.

Gasdichtheit/Leckrate

1. Gasdichtheit der Abgas-
leitung

Da Abgase bei bestimmungsgemaRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck ab-
geleitet werden (P1 nach Abschnitt 10.3 der ONORM EN 14989-1, (2007.05)), sind
bei Aufenthaltsraumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Abgase in einem hinterlif-
teten Innenrohr zu fihren.

1.  Widerstandszahl fiir den
Zuluftschacht eines Auf-
satzes

2. Widerstandszahl der
Abgasleitung des Aufsat-
zes

2. Gasdichtheit des Zuluft- Anzugeben
schachtes
Strdmungswiderstand Anzugeben

Warmedurchlasswiderstand

1. Luft/Abgas-Aufsatz mit
getrennter Luft/Abgas-
Anordnung

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
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2. Luft/Abgas-Aufsatz mit
konzentrischer
Luft/Abgas-Anordnung

Thermischer Schock Anzugeben
Biege-/Zugfestigkeit Anzugeben
Bestandigkeit gegentber Anzugeben
Chemikalien

Korrosionsbestandigkeit

Es gilt Anlage A 12.1.2.

Frost-Tau-
Wechselbeanspruchung

Fir nichtmetallische Bauteile anzugeben.

Anlage A 12.1.15 — Abgasanlagen - Anforderungen und Prifverfahren fir Metall-Abgasanlagen und materialunabhéngige Luftleitungen fur raumluftu-
nabhéngige Anlagen - Teil 2: Abgas- und Luftleitungen fur raumluftunabhéangige Feuerstéatten

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Druckfestigkeit

Anzugeben

Feuerwiderstand

1. Feuerwiderstand von

aullen

2. Feuerwiderstand von

Wirkrichtung innen nach

Wirkrichtung auf3en nach

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm).

Fir die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes gegen Brandiiberschlag
(Wirkrichtung von auf3en nach aufien) gelten die jeweiligen landesgesetzlichen Vor-

aullen schriften.
Gasdichtheit/Leckrate Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 14989-2 Werden Abgase bei bestimmungsgeméRem Betrieb der Feuerstéatte unter Uberdruck
(2008.02) Tabelle 5, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsraumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Abga-
se in einem hinterlifteten Innenrohr zu fiihren
Strdmungswiderstand Anzugeben

Warmedurchlasswiderstand
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Bestandigkeit gegen Thermi-
sche Schockbeanspruchung

Anzugeben

Biegezugfestigkeit

1. Zudfestigkeit (nur fur
Verbindung von Ab-
schnitten von Abgasan-
lagen und Formstiicke)

3. Windbelastete Bauteile

Anzugeben

Bestandigkeit gegeniiber
Chemikalien

Anzugeben

Korrosionswiderstand

Es gilt Anlage A 12.1.2.

Frost-
Tauwechselbestandigkeit

Fir nichtmetallische Bauteile anzugeben

67/76




0IB-095.2-030/11

Anlage A 13.1.2 — Faserzement-Wellplatten und dazugehérige Formteile

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Faserzement-Wellplatten und dazugehdrige Formteile fiir Bedachungen

Mechanische Festigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Klasse 1X gemaR ONORM EN 494 (2008.11), Tabellen 3 und
4, fir lange Wellplatten gema ONORM EN 494 (2008.11),
Abschnitt 5.5.2.1, zulassig

Verhalten bei Brandeinwir-
kung von auRen

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Klasse gemalk ONORM EN 494 (2008.11), Tabelle D.1, Prii-
fung 1, ist anzugeben.

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Wasserdurchlassigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Mafabweichungen

4. Formteile

Nachweis des Bestehens erforderlich

Freisetzung von Gefahrstof-
fen

In Entsprechung mit ONORM EN 494 (2008.11), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Dauerhaftigkeit gegen Warm-
wasser

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Nass-
Trocken-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel

Faserzement-Formteile

Nachweis des Bestehens erforderlich
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Dauerhaftigkeit gegen War-
me-Regen-Wechsel
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Faserzement-Wellplatten und dazugehdrige Formteile fiir Innen- und AuRenwand- sowie Decke

nverkleidungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Wasserdurchlassigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens von Faserzement-Wellplatten fiir Wand- und Deckenver-
kleidungen fiir den AuRenbereich erforderlich

Freisetzung von Gefahrstof-
fen

In Entsprechung mit ONORM EN 494 (2008.11), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Biegezugfestigkeit (nur fir
Platten, die fir die Anwen-
dung bei abgehangten De-
cken vorgesehen sind)

Klasse gemal ONORM EN 494 (2008.11), Tabellen 3 und 4,
ist anzugeben.

Dauerhaftigkeit gegen Warm-
wasser

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Nass-
Trocken-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Pro-
dukte fur die Anwendung in
Innenrdumen)

Faserzement-Formteile

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen War-
me-Regen-Wechsel
(Hinweis: Gilt nicht fur Pro-
dukte fur die Anwendung in
Innenrdumen; gilt nicht fir
Formteile)

Nachweis des Bestehens erforderlich
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Anlage A 14.1.13 — Betonfertigteile - Betonfertigteilgaragen - Teil 1: Anforderungen an monolithische oder aus raumgrofR3en Einzelteilen bestehende
Stahlbetongaragen

Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Druckfestigkeit (von Beton) Klasse 1 und Klasse 2 gemalR ONORM EN 13978-1 Anzugeben
(2005.08), Tabelle 1
Zugfestigkeit und Streckgren- Anzugeben
ze (von Stahl)
Mechanische Festigkeit Anzugeben
(rechnerisch)

Feuerwiderstand (Mechani- Anlage B 4. 3 der Baustoffliste OE
sche Festigkeit, Raumab-
schluss und Warmedam-
mung)

Brandverhalten Anlage B 4. 2 der Baustoffliste OE

Widerstand gegen den An- Anzugeben
prall von Fahrzeugen bei sehr
geringer Geschwindigkeit

Schallddmmung Anlage B 4. 4 der Baustoffliste OE

Korrosionsbestandigkeit Anzugeben

Bestandigkeit gegen Frost- Fir Bodenplatte: Expositionsklasse XF2 gemaR ONORM Anzugeben
Tauwechsel (nur Anwendung | EN 206-1 (2005.11), Tabelle 1, in Verbindung mit ONORM
mit Frost) B 4710-1 (2007.10) Tabelle NAD 10

Bauliche Durchbildung Anzugeben Anzugeben
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Anlage A 15.1.1 — Produkte mit Europaischen technischen Zulassungen gemafd ETAG 026: Teil 2 Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschlie-
3en von Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall - Abschottungen

Produktkennwert® Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Brandverhalten Anlage B 4.2
Feuerwiderstand Anlage B 4.3 Produkte flir Rohrabschottungen von Rohren und Elektroinstallationsrohren aus Me-

tall entsprechend ETAG 026-2, 1.2 (3) mit Klassifizierung beziiglich Rohrendkonfigu-
ration U/C durfen fur alle Anwendungen verwendet werden. Produkte mit Klassifizie-
rung bezuglich Rohrendkonfiguration C/U oder C/C dirfen nur fiir geschlossene
Rohrsysteme verwendet werden.

Produkte fiir Rohrabschottungen von Kunststoffrohren entsprechend ETAG 026-2,
1.2 (6) und Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff entsprechend ETAG 026-2, 1.2
(7) mit Klassifizierung beziglich Rohrendkonfiguration U/U duirfen fur beidseitig offe-
ne, einseitig offene oder geschlossene Rohrsysteme verwendet werden. Produkte mit
Klassifizierung bezlglich Rohrendkonfiguration C/U drfen fiir einseitig offene (z.B.
Uber Dach entllftete) oder geschlossene Rohrsysteme verwendet werden. Produkte
mit Klassifizierung bezuglich Rohrendkonfiguration U/C oder C/C dirfen nur fir ge-
schlossene Rohrsysteme verwendet werden.

Gefahrliche Substanzen (nur Anlage B 1
Einfluss auf Innenraum)
Widerstandsfahigkeit gegen Wenn das Produkt fir Abschottungen gréRer als 150 x 400
Stosseinwirkung mm oder eine dquivalente Flache zugelassen ist, ist der Typ

der Zuganglichkeitszone gemalt EOTA TR 001 (Typ | bis 1V)

nachzuweisen und anzugeben, fiir den das Produkt geeignet

ist, sofern keine zuséatzlichen mechanischen Schutzmafinah-

men vorgesehen sind.
Schallschutz Anlage B 4.4
Warmedurchgangskoeffizient Anlage B 4.4

Dauerhaftigkeit

Nutzungskategorie gemafl ETAG 026-2, 1.2 ist anzugeben.
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Jede Abschottung ist vom Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
das folgende Angaben enthalten muss:

—  Kabel-, Rohr- bzw. Kombiabschottung (wie zutreffend) ,.....“ der Feuerwider-
standsklasse El .... nach ETANr.: .....

— Name des Herstellers der Abschottung (Verarbeiter)
— Herstellungsjahr: ...
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung am Bauteil zu befestigen.

Der Verarbeiter, der die Abschottung (Zulassungsgegenstand) ausfiihrt oder Ande-
rungen an der Abschottung vornimmt (Nachbelegung), muss fiir jedes Bauvorhaben
eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von
ihm hergestellte Abschottung den Bestimmungen der ETA entspricht (ein Muster fiir
diese Bestatigung s. unter www.oib.or.at). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur
ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandi-
gen.

Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung hat der Verarbeiter den Bauherrn schriftlich
darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer nur
sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemaem Zustand gehal-
ten und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemalle
Zustand der Abschottung wiederhergestellt wird.

Brandschutzprodukte zum Abdichten und VerschlieRen von Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall - Abschottungen, die in den Anwendungsbereich dieser
Leitlinie fallen, dirfen bis 31.12.2012 (das ist innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung) verwendet werden, wenn sie keine Europaische technische Zulassung
und keine auf Basis dieser Europaischen technischen Zulassung angebrachte CE-Kennzeichnung haben.

aufgenommen worden.

" Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt*-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
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Anlage A 15.1.2 — Produkte mit Europaischen technischen Zulassungen gemaf ETAG 026: Teil 3 Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschlie-
Ben von Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall - Linienférmige Fugenabdichtungen und Brandsperren

Produktkennwert” Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Brandverhalten Anlage B 4.2
Feuerwiderstand Anlage B 4.3 Produkte mit Klassifizierungskennzeichnung X fiir das Bewegungsaufnahmevermo-

gen durfen nur fir starre Fugen verwendet werden. Produkte mit Klassifizierungs-
kennzeichnung M0O0 (z.B. M25) fiir das Bewegungsaufnahmevermdgen dirfen fir
Bewegungsfugen mit Bewegungen bis maximal zur angegebenen Klasse des Bewe-
gungsaufnahmevermdgens verwendet werden.

Gefahrliche Substanzen (nur
Einfluss auf Innenraum)

Anlage B 1

Widerstandsfahigkeit gegen
Stosseinwirkung

Wenn das Produkt flir Fugen oder Brandsperren mit einer Breite gréRer als 150 mm
zugelassen ist, ist der Typ der Zuganglichkeitszone gemal EOTA TR 001 (Typ | bis
IV) nachzuweisen und anzugeben, fur den das Produkt geeignet ist, sofern keine
zusatzlichen mechanischen SchutzmalRnahmen vorgesehen sind.

Schallschutz

Anlage B 4.4

Warmedurchgangskoeffizient

Anlage B 4.4

Dauerhaftigkeit

Nutzungskategorie gemal ETAG 026-3, 1.2 ist anzugeben
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Jede Fugenabschottung ist vom Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kenn-
zeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

—  Fugenabschottung ,.....“ der Feuerwiderstandsklasse El .... nach ETANr.: .....
— Name des Hersteller der Abschottung (Verarbeiter)
— Herstellungsjahr: ...

Das Schild ist jeweils neben der Fugenabschottung am Bauteil zu befestigen. Bei
mehreren gleichartigen Fugenabschottungen ist ein Schild pro Raum ausreichend.

Der Verarbeiter, der die Fugenabschottung (Zulassungsgegenstand) ausfuhrt oder
Anderungen an der Fugenabschottung vornimmt, muss fiir jedes Bauvorhaben eine
Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
hergestellte Fugenabschottung den Bestimmungen der ETA entspricht (ein Muster
fur diese Bestatigung s. unter www.oib.or.at). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur
ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandi-
gen.

Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung hat der Verarbeiter den Bauherrn schriftlich
darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Fugenabschottung auf die
Dauer nur sichergestellt ist, wenn die Fugenabschottung stets in ordnungsgemafem
Zustand gehalten und nach evtl. vorgenommener Anderung der bestimmungsgemé-
Re Zustand der Fugenabschottung wiederhergestellt wird.

Brandschutzprodukte zum Abdichten und VerschlieRen von Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall - Linienférmige Fugenabdichtungen und Brandsperren,
die in den Anwendungsbereich dieser Leitlinie fallen, dirfen bis 31.12.2012 (das ist innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung) verwendet werden, wenn sie
keine Europaische technische Zulassung und keine auf Basis dieser Europaischen technischen Zulassung angebrachte CE-Kennzeichnung haben.

aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden kann, sind nicht
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Anlage B Allgemeine Anforderungen
Anlage B 1 — Gefahrliche Substanzen

Bestimmungen zu Anforderungen betreffend ,Gefahrliche Substanzen®:

Hinsichtlich Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz im Sinne der wesentlichen Anforderung 3 der Richtlinie 89/106/EWG ist die ONORM S 5200 (2009.04.01) tiber Radioaktivi-
tat jedenfalls einzuhalten'). Werden die in der ONORM S 5200 (2009.04.01) oder in allenfalls relevanten bundesrechtlichen Bestimmungen enthaltenen Grenzwerte nicht eingehal-
ten, so ist eine Verwendung nicht gestattet. Weiters ist in diesem Fall unmittelbar neben der CE-Kennzeichnung die Substanz, fiir die die entsprechende Bestimmung nicht ein-
gehalten wird, mit der zugehdrigen Freisetzungsrate und/oder dem zugehdérigen Gehalt anzugeben. Die Angabe hat in der gleichen Art (SchriftgroRe, Schriftfarbe usw.) wie die
Informationen der CE-Kennzeichnung zu erfolgen und die Aufschrift ,Achtung: Verwendung in Osterreich nicht gestattet!* zu enthalten.

Der EG-Konformitatserklarung ist eine Erklarung des Herstellers beizulegen. Diese Erklarung hat jedenfalls zu enthalten:

- Name und Anschrift des Herstellers oder dessen autorisierten Vertreters mit Sitzim EWR

- Bezugnahme auf Osterreich

- wenn zutreffend Auflistung der Stoffe, flr die die Grenzwerte nicht eingehalten werden, mit Angabe des Gehalts und/oder der Freisetzungsrate

- die Angabe der Aktivitat, wenn der Grenzwert der ONORM S 5200 (2009.04.01) nicht eingehalten wird

- Erklarung, dass andere gefahrliche Stoffe nicht enthalten sind oder die entsprechenden Grenzwerte eingehalten werden

- Name und Position der Person, die berechtigt ist, die Erklarung im Namen des Herstellers oder dessen autorisierten Vertreters zu unterschreiben

Eine Verwendung ist in diesem Fall nicht gestattet.

Anmerkung:

Werden durch den Gehalt oder die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen Europaische Rechtsvorschriften ohne nationale Abweichung verletzt, so ist ein Inverkehrsetzen nicht
gestattet.

Hinweis:
Auf die Richtlinie 2003/53/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2003 wird verwiesen.

") Zusatzlich wird auf die bundesrechtlichen Bestimmungen uber gefahrliche Stoffe und auf die européische Datenbank bei der Europdischen Kommission hingewiesen.
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Anlage B 2 — Gesteinskérnungen aus recyceltem Material

Zusétzlich zu Anlage B 1 der Baustoffliste OF ist filr recycelte mineralische Baurestmassen aus dem Tiefbau im An-
wendungsbereich der Richtlinie fir Recycling-Baustoffe, 8. Auflage, September 2009, hinsichtlich polyzyklischer aro-
matischer Kohlenwasserstoffe (PAK), Schwermetalle und anderer geféahrlicher Substanzen jedenfalls einzuhalten:
Richtlinie fir Recycling-Baustoffe, 8. Auflage, September 2009, Tabelle G 2 und Abschnitt G 3.3.

Die Erstprifung und werkseigene Produktionskontrolle hat nach dem fiir die jeweilige harmonisierte europaische
Norm festgelegten System zur Bestatigung der Konformitat zu erfolgen. Hinsichtlich Prifbestimmungen, Haufigkeit
der Probennahme und der durchzufihrenden Priifungen im Zuge der werkseigenen Produktionskontrolle ist die Richt-
linie fir Recycling-Baustoffe, 8. Auflage, September 2009, Tabelle G 2, Abschnitt G 4.1.3 in Verbindung mit Abschnitt
A 5.1, Abschnitt G 4.1.4, Abschnitt G 4.1.5, Abschnitt A 7.3.1, Abschnitt G 4.1.6 und Abschnitt G 4.1.7 einzuhalten.

In den Angaben, die sich auf die Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), von
Schwermetallen und von anderen gefahrlichen Substanzen beziehen, ist die jeweilige Qualitatsklasse des recycelten
Materials entsprechend der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe, 8. Auflage, September 2009, Abschnitt G 3.1 und Ta-
belle G 2, zu deklarieren und das zugehérige Regelwerk, die Richtlinie fur Recycling-Baustoffe, 8. Auflage, Septem-
ber 2009, in der CE-Kennzeichnung anzugeben.

Zuséatzlich zu Anlage B 1 der Baustoffliste OE ist fiir recycelte mineralische Baurestmassen aus dem Hochbau im
Anwendungsbereich der Richtlinie fir Recycling-Baustoffe aus Hochbau-Restmassen, 8. Auflage, September 2009,
hinsichtlich gefahrlicher Substanzen jedenfalls einzuhalten:

Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe, 8. Auflage, September 2009, Tabelle R 2 und Abschnitt R 3.3.

Die Erstpriifung und werkseigene Produktionskontrolle hat nach dem fir die jeweilige harmonisierte europaische
Norm festgelegten System zur Bestatigung der Konformitat zu erfolgen. Hinsichtlich Prifbestimmungen, Haufigkeit
der Probennahme und der durchzufihrenden Prifungen im Zuge der werkseigenen Produktionskontrolle ist die Richt-
linie fir Recycling-Baustoffe, 8. Auflage, September 2009, Tabelle R 2, Abschnitt R 4.1.3 in Verbindung mit Abschnitt
A 5.1, Abschnitt R 4.1.4, Abschnitt A 7.3.1, Abschnitt R 4.1.5 und Abschnitt R 4.1.6 einzuhalten.

In den Angaben, die sich auf die Freisetzung von gefahrlichen Substanzen beziehen, ist die jeweilige Qualitatsklasse
des recycelten Materials entsprechend der Richtlinie fir Recycling-Baustoffe 8. Auflage, September 2009, Abschnitt
R 3.1 und Tabelle R 2, zu deklarieren und das zugehorige Regelwerk, die Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe 8. Aufla-
ge, September 2009, in der CE-Kennzeichnung anzugeben.
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