27. Anderung der Liste der Europdischen Bewertungsdokumente (EAD)

Europaische Bewertungsdokumente gemaR Artikel 22 der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Veroffentlichung: 12.09.2022

. . . Referenznummer des Fundstelle
y
Referenznummer Titel (englisch) Titel (deutsch) ersetzten Dokuments (OJEU)
01 Insulation made of loose-fill or compound | DAmmung aus losem oder verbundenem
EAD 040369-01-1201 granulated expanded cork or loose-fill expandiertem Korkgranulat oder losem EAD 040369-00-1201 2022/1517
: « (12.09.2022)
granulated natural cork and rubber Naturkork- und Gummigranulat
EAD 080009-00-0301 Geosynt_hetic cementitious composite mats Geo_synthetische Zementverbundmatten und - 2022/1517
and barriers barrieren (12.09.2022)
Early Suppression, Fast Response Sprinkler zur frihen Brandunterdriickung, K240 2022/1517
EAD 100002-00-1106 | (ESFR), K240 to 480, Upright and Pendent | . N N
T ; bis 480, stehende und hangende Ausflihrung (12.09.2022)
Automatic Fire Sprinkler
Blast Furnace Cement CEM III/A with Hochofenzement CEM IlI/A mit Bewertung des
v assessment of sulfate resistance (SR) and | Sulfatwiderstandes (SR) und optional mit ey 2022/1517
EAD 150009-01-0301 | () i snal with low effective alkali content | niedrigem wirksamen Alkaligehalt (LA) und/oder | AP 190009-00-0301 | 45 59 5099)
(LA) and/or low heat of hydration (LH) niedriger Hydratationswarme (LH)
Kit for rock and soil anchors using Bausatz fur Fels- und Bodenanker mit 2022/1517
EAD 160071-00-0102 prestressing steel strand Verwendung von Spannstahllitzen (12.09.2022)
Non-screwable sleeve for mechanical ; . .
EAD 160124-00-0301 | splices by lateral compression of N|chtschraubpare mgc_hamsche Verbindung von 2022/1517
; . Betonstahl mittels seitlicher Verpressung (12.09.2022)
reinforcing bars
Y Polystyrene concrete masonry units and Mauersteine aus Styroporbeton und aus den 2022/1517
EAD 170010-00-0305 wall kits made from the units Steinen gefertigte Wandbausatze (12.09.2022)




EAD 280005-00-0702 | Thermostatic radiator valves Thermostatische Heizkdérperventile ( 123%%/ 12%1272)
EAD 330965-01-0601 | coeSTacuares fastenerfortheixing of | setzboizen zur Befestigung von WDVS in Beton | EAD 330965-00-0601 | 3777007
EAD 340109-00-0106 | Flexible avalanche protection kit Flexibles Lawinenschutzset : 12%%/_ 12%1272)
cho v ano |Vl st e o oo Gk inaolo A | o sonrnacs | SIS

" Nummer des Europaischen Bewertungsdokumentes

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) stellen Europaische Bewertungsdokumente harmonisierte technische Spezifikationen dar und
sind Dokumente, die von der Europaischen Organisation fiir Technische Bewertung (EOTA) als Organisation Technischer Bewertungsstellen nach der Verordnung
(EU) Nr. 302/2011 zum Zweck der Ausstellung Europaischer Technischer Bewertungen angenommen werden. Sie werden in englischer Sprache erstellt. Die
Veroffentlichung der Referenznummern Europdischer Bewertungsdokumente im Amtsblatt der Europaischen Union bedeutet nicht, dass die Europaischen

Bewertungsdokumente in allen Amtssprachen der Europaischen Union verfiigbar sind.

Die Kundmachung des Titels der Europaischen Bewertungsdokumente in deutscher Sprache in den Mitteilungen des OIB OIB aktuell verwendet den Wortlaut wie er
im Amtsblatt der Europaischen Union angegeben wird. Das Osterreichische Institut fiir Bautechnik ist aber nicht fiir die Richtigkeit des Titels verantwortlich. Fur

Suchabfragen etc. wird der Titel zusatzlich in englischer Sprache — wie er im Amtsblatt der Europaischen Union angegeben wird — angefihrt.

Die Kundmachung der Referenznummern und der Titel der nachstehenden Europaischen Bewertungsdokumente erfolgte im Amtsblatt der Europaischen Kommission
L 235 vom 12. September 2022.

Die Europaische Organisation flir Technische Bewertung (EOTA) (http://www.eota.eu) halt die Europaischen Bewertungsdokumente in englischer Sprache im Einklang
mit Anhang Il Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in elektronischer Form bereit.



